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1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΗ΢ΟΦΟ΢ΙΕΣ

1.1 Τοποκεςία – Ιςτορικά ςτοιχεία 

Το χωριό Ρεςτά (παλαιά ονομαςία πριν τθν απελευκζρωςθ , Ριςτά  ι Ρεςτζπολθ) 
ανικει ςτθν ενότθτα των χωριϊν του Ξεροβουνίου του διμου Δωδϊνθσ και είναι 
χτιςμζνα ςε υψόμετρο 724μ. αμφικεατρικά ςτουσ  πρόποδεσ του όρουσ Μακροβοφνιο 
(Μπράνκο), 25 χλμ. ΝΑ τθσ πόλεωσ των Λωαννίνων (39ο 27ϋ39ϋϋ βόρεια και 20ο 55ϋ6ϋϋ 
ανατολικά) και ςτον οδικό άξονα Λωαννίνων-Ρζντε Ρθγαδίων–Άρτασ. Σφμφωνα με τθν 
τελευταία απογραφι του 2011 ςτθν κοινότθτα διαμζνουν μόνιμα 193 κάτοικοι. 

Το όνομα του χωριοφ το αναφζρει ο Άγγλοσ περιθγθτισ Leake ο οποίοσ 
ταξιδεφοντασ  προσ τα Γιάννενα το 1805 και αφοφ πζραςε τθν τοποκεςία Ρζντε Ρθγάδια 
και το χωριό Βαρλαάμ βρικε το χωριό Ρεςτά, δεξιά  ςε μια καυμάςια πθγι νεροφ. Το 
χωριό είναι γνωςτό για τουσ απελευκερωτικοφσ πολζμουσ το διάςτθμα 1912-1913 και 
τθν  ομϊνυμθ  μάχθ που ζγινε το Νοζμβριο του 1912. 

  Ο ιερόσ ναόσ Κοιμιςεωσ τθσ Κεοτόκου είναι κτιςμζνοσ ςτο νότιο άκρο του 
χωριοφ. Αποτελεί το κεντρικό κτίςμα ενόσ  περιτοιχιςμζνου  μεγάλου χϊρου τεςςάρων 
περίπου  ςτρεμμάτων τον οποίο ορίηει λικόκτιςτοσ περίβολοσ. Στον ίδιο χϊρο βρίςκονται 
μικρότερα κτιρια όπωσ είναι το κτιριο του δθμοτικοφ ςχολείου που ςιμερα 
χρθςιμοποιείται ωσ πολιτιςτικό κζντρο και το «κελί» , ζνα ιςόγειο οίκθμα το οποίο 
χρθςιμοποιικθκε  ωσ ξενϊνασ των ςπαχιδων , ςτθ ςυνζχεια μετατράπθκε ςε ςχολικό 
μαγειρείο ,γραφείο τθσ κοινότθτασ και ςιμερα ςτεγάηει το γραφείο τθσ Ενορίασ. 

Σφμφωνα  με τθν παράδοςθ, ςτθν τοποκεςία που ςιμερα βρίςκεται ο ναόσ 
υπιρχε παλαιότεροσ ναόσ και νεκροταφείο. Στθν είςοδο του  περιτοιχιςμζνου  χϊρου 
ςτα βόρεια, υψϊνεται λικόκτιςτο με ιςόδομο ςφςτθμα καμπαναριό με επιμελθμζνθ 
λάξευςθ,το οποίο κτίςτθκε ςτα 1930 από ντόπιουσ και μάςτορεσ από τα Τηουμζρκα.  
(εικ. 1) 

Σιμερα ςυνεχίηει να είναι ο ενοριακόσ ναόσ του χωριοφ, λειτουργείται κανονικά 
κάκε Κυριακι και χρθςιμοποιείται από τουσ πιςτοφσ για όλεσ τισ κρθςκευτικζσ και 
λατρευτικζσ τουσ ανάγκεσ. Ο επιμελισ τρόποσ καταςκευισ ςε ςυνδυαςμό με τισ ςχετικά 
πρόςφατεσ   αναςτθλωτικζσ εργαςίεσ μικρισ ζκταςθσ, όπωσ θ ςτεγανοποίθςθ τθσ ςτζγθσ 
και τα αρμολόγθματα ςτθν τοιχοποιία που ζγιναν ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ 
και τθν επίβλεψθ τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Λωαννίνων, ςυνετζλεςαν ςτθν καλι 
κατάςταςθ διατιρθςθσ του ναοφ. 



Εικ. 1 Γενικι άποψθ του καμπαναριοφ. 

  Ο ναόσ Κοιμιςεωσ τθσ Κεοτόκου ιδρφκθκε το 1833  ςφμφωνα με τθν 
χρονολογία που είναι χαραγμζνθ ςε λίκο ςτο άνω δυτικό τμιμα τθσ νότιασ 
πλευράσ.(εικ.2) 

Εικ.2 Λεπτομζρεια του δυτικοφ τμιματοσ τθσ νότιασ πλευράσ με το ζτοσ ίδρυςθσ του ναοφ. 



 Θ ίδια χρονολογία υπάρχει ςτθν κτθτορικι  επιγραφι  ςτο εςωτερικό τθσ νότιασ 
ειςόδου.. 

. 

Εικ. 3 Η κτθτορικι επιγραφι. 

«ΑΝΘΓΕ΢ΚΘ ΕΚ ΒΑΚ΢ΩΝ Ο ΚΕΛΟΣ ΟΥΤΟΣ/ ΚΑΛ ΡΆΝΣΕΡΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΘΣ 

ΚΕΟΤΟΚΟΥ ΕΝ ΕΤΕΛ / 1833, ΜΘΝΛ 12 ΕΡΛΤ΢ΟΡΕΥΟΝΤΟΣ /ΤΟΥ Κ. 

ΓΛΩ΢ΓΟΡΟΥΛΟΥ/,ΕΦΘΜΕ΢ΕΥΠΝΤΩΝ  ΛΩΑΝΝΟΥ ΛΕ΢ΕΩΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΛΟΥ  ΛΕ΢ΕΩΣ ./ 

ΛΣΤΟ΢ΘΚΘ ΔΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 1841 ΛΟΥΛΛΟΥ 30 ΕΡΛΤ΢ΟΡΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΓΛΩΤΟΡΟΥΛΟΥ/   ΕΡΛΤ΢ΟΡΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΛΟΥ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ   ΡΕ΢ΛΣΤΕ΢ΑΣ  ΚΥ΢ΛΟΥ 

ΣΕ΢ΑΦΕΛ Μ 

δια χειρόσ Κεοδοςίου  Λωαννίτου.» 

Αν και δεν αναγράφεται ςτθν κτθτορικι επιγραφι, κεμελιωτισ και κτιτορασ του 
ναοφ είναι ο Γ. Γεωργόπουλοσ, του οποίου θ απεικόνιςθ βρίςκεται ςτθ ηϊνθ των 
ολόςωμων Αγίων ςτθ βόρεια πλευρά. Θ επιγραφι ςτο πάνω μζροσ τθσ παράςταςθσ 
αναφζρει «Κτιτωρ τθσ εκκλθςίασ  Γεωργόπουλοσ» . Ο κτιτορασ του ναοφ και οι 
ςυγγενείσ του άφθςαν κλθρονομιά ςτθν Ενορία  Κοιμιςεωσ τθσ Κεοτόκου ζνα χάνι  ςτθν 
οδό Σολωμοφ ςτα Γιάννενα. Μία επιγραφι θ οποία βριςκόταν εκεί το 1955 ζγραφε 
«Ρανδοχείο τθσ Ραναγίασ των Ρεςτϊν». 

1.2 Ο αγιογράφοσ 

Ο αγιογράφοσ του ναοφ είναι ο Γιαννιϊτθσ ηωγράφοσ Κεοδόςιοσ ο οποίοσ 
δραςτθριοποιείται ςτθν περιοχι  και ιδιαίτερα ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1820  ςτθν 



πόλθ των Λωαννίνων (εικ.3). Ζνα ςθμαντικό του ζργο είναι θ ιςτόρθςθ του 
Μθτροπολιτικοφ ναοφ των Λωαννίνων. 

Σε διάςτθμα  είκοςι δφο ετϊν  από το 1826 ωσ το 1848 ο Κεοδοςίου αγιογράφθςε 
δϊδεκα ναοφσ τθσ πόλθσ και τθσ γφρω περιοχισ, ενδεικτικό τθσ καταξίωςθσ και  τθσ 
φιμθσ που είχε αποκτιςει. Τθν  ίδια χρονιά αγιογραφεί με τον ομότεχνό του Καπεςοβίτθ 
Λωάννθ  το κακολικό τθσ μονισ Γενεςίου τθσ Κεοτόκου Κιπων Ηαγορίου. Θ ςυνεργαςία 
αποδεικνφει  τθν καλλιτεχνικι ςχζςθ που υπιρχε με ομότεχνο του από τθν  ςχολι «του 
Καπεςόβου». Στα επόμενα χρόνια ςυνεργάηεται με το γιο του Κωνςταντίνο και τον 
ςτθρίηει  ζνα ολοκλθρωμζνο ςυνεργείο τεχνιτϊν. Ο Κεοδόςιοσ ςυμμετζχει ςτθν 
ιςτόρθςθ των ναϊν ωσ τοιχογράφοσ και αγιογράφοσ φορθτϊν εικόνων. Θ τεχνοτροπία 
αγιογράφθςθσ που χρθςιμοποιεί ακολουκεί είτε αυςτθροφσ μεταβυηαντινοφσ τφπουσ ι 
δυτικότροπα ςτοιχεία, ενϊ πολλζσ φορζσ επιλζγει και ςυνκζτει ςτοιχεία δθμιουργϊντασ 
ζνα ενδιάμεςο αποτζλεςμα. 

1.3 Αρχιτεκτονικι περιγραφι του ναοφ 

Ο ναόσ ανικει ςτον τφπο τθσ τρίκλιτθσ κολοςκζπαςτθσ βαςιλικισ και αποτελεί 
τυπικό δείγμα ναοφ κατά τθν όψιμθ Τουρκοκρατία. Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ ζχει 
επικρατιςει ςτθν Ιπειρο από τα μζςα του 18ου αι. με όλα τα χαρακτθριςτικά τθσ εποχισ 
αυτισ(εικ.4). Ρρόκειται για ζνα μονόχωρο λίκινο, ορκογϊνιο κτίςμα με εξωτερικζσ 
διαςτάςεισ 16x8,50μ. το οποίο εςωτερικά χωρίηεται ςε τρία κλίτθ.  Στισ διαςτάςεισ αυτζσ 
δεν περιλαμβάνεται το νότιο πρόπυλο, το πεςςοςτιρικτο  προςτϊο (ςκεπαςτόσ εξϊςτθσ) 
ςτθν δυτικι πλευρά του ναοφ και θ αψίδα του ιεροφ ςτα ανατολικά. Τα πλαϊνά κλίτθ, 
βόρειο και νότιο, είναι ιςομεγζκθ ενϊ το κεντρικό αρκετά διευρυμζνο. Στο δυτικό τμιμα, 
το ρόλο  του διαχωριςτικοφ  παίηουν οι δφο ςειρζσ από τρείσ κίονεσ και ζνασ πεςςόσ. 
(εικ.5) 



Εικ.4 Ο ναόσ από τα βορειοδυτικά. 

Εςωτερικά ο χϊροσ του ναοφ ςτεγάηεται  από πλζγμα μικρϊν και μεγάλων 
θμιςφαιρικϊν  κόλων οι οποίοι ςτθρίηονται ςε πλζγμα  θμικυκλικϊν τόξων  κατά μικοσ 
και κατά πλάτοσ του ναοφ. Θ μετάβαςθ από τα τόξα αυτά ςτουσ κόλουσ γίνεται μζςω 
ςφαιρικϊν τριγϊνων. Πλθ  θ καταςκευι τθσ ανωδομισ ςτθρίηεται ςτουσ ζξι κυκλικοφσ 
κίονεσ, οι δφο  από τουσ οποίουσ βρίςκονται ςτο χϊρο του ιεροφ,  ςτουσ δφο πεςςοφσ 
του δυτικοφ τμιματοσ και ςτουσ πλευρικοφσ τοίχουσ. Για τθν ενίςχυςθ τθσ ςτατικισ 
επάρκειασ τθσ όλθσ καταςκευισ, ζχουν τοποκετθκεί ςτισ κζςεισ των τόξων πλζγματα 
ξφλινων και ςιδερζνιων  ελκυςτιρων  κακϊσ και ςφςτθμα ξυλοδεςιάσ ςτο εςωτερικό τθσ 
τοιχοποιίασ. 



Εικ. 5 Η εξωτερικι όψθ του ναοφ από τα νότια. 

Ο ναόσ καλφπτεται από ενιαία δφρριχτθ ςτζγθ με μαυρόπλακα που όμωσ αποκτά τθν 
μορφι τετράριχτθσ με τισ αποτμιςεισ (κομμάδεσ) που δθμιουργοφνται ςτθν ανατολικι 
και τθ δυτικι πλευρά (εικ.6) 

Εικ.6 Η εξωτερικι όψθ του ναοφ από τα βόρεια. Διακρίνεται θ ςτζγθ του ναοφ. 



Το γείςο αποτελείται από επίπεδεσ πζτρεσ αςβεςτόλικου, που ζχουν 
τοποκετθκεί εκφορικά ςε τρείσ ςτρϊςεισ και ςτθ μία ςειρά υπάρχει οδοντωτι  ταινία.  

Εικ.7 Η ανατολικι όψθ του ναοφ. 

 Για τθν οικοδόμθςθ του ναοφ ζχουν χρθςιμοποιθκεί ντόπιεσ αςβεςτολικικζσ 
πζτρεσ, μετρίων ι ςχετικά μικρϊν διαςτάςεων, ανόμοιασ ποιότθτασ, χοντρά λαξευμζνεσ 
και τοποκετθμζνεσ ςχεδόν ςε οριηόντιεσ ςτρϊςεισ  με τθ μζκοδο του ψευδοϊςόδομου, με 
ςυνδετικό κονίαμα με βάςθ τον αςβζςτθ και χονδρόκοκκο αδρανζσ (άμμοσ). Με επιμελι 
λάξευςθ ζχουν διαμορφωκεί οι γωνιόλικοι οι οποίοι ζχουν μεγαλφτερεσ διαςτάςεισ 
κακϊσ και τα τοξωτά κυρωμάτα ςτισ δφο κφριεσ ειςόδουσ, ςτθ νότια που είναι και θ 
κφρια είςοδοσ του ναοφ και ςτθ δυτικι που οδθγεί ςτο δυτικό τμιμα του ναοφ όπου 
παλαιότερα βριςκόταν ο χϊροσ του νάρκθκα. 

Για το φωτιςμό και τον εξαεριςμό του ναοφ ζχουν δθμιουργθκεί ζξι κφρια 
ανοίγματα με ορκογϊνιο εξωτερικό περίγραμμα τα οποία φαίνεται να ιταν μονόλοβα με 
ςφθνοειδι μορφι όπωσ αυτό που διαςϊηεται ςτθ νότια πλευρά, ςτο χϊρο του παλαιοφ 
νάρκθκα. Από τθ διεφρυνςθ των παρακφρων φαίνεται ότι ζχει καταςτραφεί τμιμα των 
μεταλλίων. Τα παράκυρα κατανζμονται ανά τρία ςτθ βόρεια  και νότια πλευρά, ενϊ ανά 
δφο φωτίηουν τον κυρίωσ ναό. Ζνα παράκυρο υπάρχει ςτα νότια και φωτίηει το ιερό και 
ζνα ακόμα ςτα βόρεια. Ζνα τετράγωνο παράκυρο, μικρότερων  διαςτάςεων,  βρίςκεται 
ςτο κζντρο τθσ  δυτικισ πλευράσ πάνω από τθ δυτικι  είςοδο  και ζνα άλλο  με 



μικρότερεσ διαςτάςεισ  ςε ςχιμα ςταυροφ. Στθ δυτικι πλευρά υπάρχει ζνα τετράγωνο 
παράκυρο μικρότερων διαςτάςεων ςτο κζντρο τθσ και ςτο νότιο τμιμα τθσ ζνα 
ςφθνoειδζσ άνοιγμα μικρϊν διαςτάςεων. Τζλοσ, αντίςτοιχο με το άνοιγμα τθσ δυτικισ 
πλευράσ ςε ςχιμα ςταυροφ ςυναντάμε ςτο ίδιο περίπου φψοσ  και ςτθν ανατολικι 
πλευρά. 

Δεξιά και αριςτερά τθσ κόγχθσ του ανατολικοφ τοίχου  βρίςκονται θ  πρόκεςθ και 
το διακονικό ενϊ μία τζταρτθ κόγχθ διαμορφϊνεται ςτο πάχοσ τθσ βόρειασ πλευράσ ςτο 
χϊρο του ιεροφ. 

  Το κωδωνοςτάςιο ,που είναι και αυτό λικόκτιςτο, βρίςκεται χωριςτά από το ναό 
και δθμιουργεί τθν είςοδο ςτθ  βόρεια πλευρά του περιβόλου. Είναι κτίςμα του 1830 και 
αποτελεί τμιμα  των ευρφτερων εργαςιϊν διαμόρφωςθσ και ανακαίνιςθσ του ναοφ με 
δαπάνεσ των κατοίκων του χωριοφ. 

1.5 Κατάςταςθ διατιρθςθσ του ναοφ 

H τεχνολογία καταςκευισ του μνθμείου μαρτυρεί τθν υψθλι κατάρτιςθ των 
μαςτόρων τθσ εποχισ και τον επιμελι τρόπο καταςκευισ. Επιπλζον οι μεταγενζςτερεσ 
αναςτθλωτικζσ εργαςίεσ βοικθςαν ςτθν καλι διατιρθςθ του μνθμείου.  



Εικ.8 Άποψθ τθσ βόρειασ πλευράσ του ανατολικοφ τοίχου. 



1.6 Μεταγενζςτερεσ επεμβάςεισ 

Από τθν ανζγερςθ του ναοφ μζχρι τισ μζρεσ μασ, θ διαδρομι του μζςα ςτο χρόνο 
υποδθλϊνει μία ςταδιακι εξζλιξθ κακϊσ καταγράφονται μερικζσ επεμβάςεισ οι οποίεσ 
ζγιναν με ςκοπό τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν προςζλευςθσ και  παραμονισ των πιςτϊν 
ςτο ναό. Πλεσ τισ επεμβάςεισ τόςο τισ παλαιότερεσ αλλά και τισ νεότερεσ, τισ διακρίνει θ 
εμπειρικι αιςκθτικι των λαϊκϊν  τεχνιτϊν και  ζχουν ενςωματωκεί αρμονικά ςτθ γενικι 
εικόνα του ναοφ. Θ πρϊτθ επζμβαςθ μετά τθν ανζγερςθ του ναοφ, ιταν θ καταςκευι 
του πρόπυλου για τθν προςταςία τθσ δυτικισ ειςόδου. Σφμφωνα με  τθν επιγραφι που 
είναι χαραγμζνθ ςτο «κλειδί» τθσ δυτικισ καμάρασ του πρόπυλου μζςα ςε ςταυρό, οι 
εργαςίεσ ζγιναν τθν χρονολογία «1899  Μαΐου 19, από τον μάςτρο Γιώργο από τουσ 
Χουλιαράδεσ επί παπά Γιώργο» ,ςφμφωνα με μαρτυρίεσ. (εικ. 9) 

Εικ. 9 Λεπτομζρεια από το κλειδί με τθ χρονολογία τθσ καταςκευισ του πρόπυλου. 

  Στο πάνω αριςτερό τμιμα του μετϊπου τθσ δυτικισ πλευράσ του πρόπυλου θ επιγραφι 
χαραγμζνθ ςε μαφρθ πλάκα αναφζρει  τα εξισ: 

  ΠΡΟ΢ ΘΕΟΝ ΣΟΝ ΑΝΑΚΣΑ /ΧΑΙΡΕΣΕ ΠΑΝΑΓ. Σ. ΜΑΡΑΓΓΑ/ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΣΕΤΘΕΝ ΛΟΙΠΟΙ /ΟΙ 
ΟΝΣΕ΢ ΕΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ/ ΟΣΙ ΣΗ ΗΜΕΣΕΡΑ ΢ΤΝΔΡΟΜΗ/Ε΢ΣΙΝ Η ΣΟΤ ΝΑΟΤ ΚΑΛΛΟΝΗ/ΚΑΙ 
ΠΑΡ΄΄ ΤΨΙ΢ΣΟΤ ΑΜΟΙΒΗΝ ΕΞΕΣ………1899. 



Εικ. 10 Λεπτομζρεια ςτθν πλάκα τθσ δυτικισ πλευράσ. 

  Επιγραφι υπάρχει επίςθσ και πάνω από τθ νότια είςοδο, χαραγμζνθ ςε ορκογϊνια 
πλάκα από φλφςχθ όπου αναγράφονται το ζτοσ, ο μινασ και θ θμζρα (1899 ΜΑΛΟΥ 19 ) 
που ζγιναν οι εργαςίεσ διάνοιξθσ τθσ ειςόδου και ενςωμάτωςθσ του πρόςτυλου ςτθν 
όλθ καταςκευι. 

Εικ.11 Λεπτομζρεια με τθν θμερομθνία καταςκευισ ςτθν αριςτερι πλευρά τθσ πλάκασ. 

 Εργαςίεσ φαίνεται ότι ζγιναν και το 1930 όπου πικανόν να καταργικθκε και να χτίςτθκε 
θ βόρεια είςοδοσ. 



Εικ. 12 Άποψθ τθσ βόρειασ πλευράσ. 

Στισ ίδιεσ εργαςίεσ εντάςςονται και θ καταςκευι του καμπαναριοφ  από τουσ 
ίδιουσ μαςτόρουσ, τουσ ντόπιουσ αδελφοφσ Μελά και τουσ αδελφοφσ Βρανζουσ από το 
χωριό Γκοφρα των Τηουμζρκων. Τθν δεκαετία του 1950 διαμορφϊνεται ο αφλιοσ χϊροσ 
και γίνεται θ περιτοίχιςι του. Επίςθσ κατεδαφίηεται το οςτεοφυλάκιο που υπιρχε ςε 
επαφι με τθ βορινι πλευρά. 

 Στα τζλθ του 20ου αι προςτζκθκε ςτθ δυτικι πλευρά του ναοφ πεςςοςτιρικτοσ 
ςτεγαςμζνοσ εξϊςτθσ ςε όλο το μικοσ τθσ πλευράσ. Το 1959 ζγιναν ριηικζσ επεμβάςεισ 
ςτο εςωτερικό του ναοφ κατά τισ οποίεσ το πλακόςτρωτο δάπεδο αντικαταςτάκθκε με 
μωςαϊκό ,κατεδαφίςτθκε το υπερϊων και απομακρφνκθκε το ξφλινο διαχωριςτικό 
(καφαςωτό) που χϊριηε τον νάρκθκα από τον κυρίωσ ναό. Τθ  χρονολογία αυτι 
αντικαταςτάκθκαν και οριςμζνεσ ξφλινεσ καταςκευζσ με νεότερεσ, όπωσ ο δεςποτικόσ 
κρόνοσ ,τα ςταςίδια και τα αναλόγια. 



2. Ο ΖΩΓ΢ΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

2.1 Το εικονογραφικό πρόγραμμα 

Ο εικονογραφικόσ διάκοςμοσ παρά τισ εκτεταμζνεσ φκορζσ που υπάρχουν και τισ 
ανκρϊπινεσ επεμβάςεισ, διαςϊηεται ςε μεγάλθ ζκταςθ. Φαίνεται ότι το ηωγραφικό 
ςφνολο που ςιμερα  παρουςιάηεται, δεν είναι αποτζλεςμα ενόσ ενιαίου εικονογραφικοφ 
προγράμματοσ και φφουσ με ςυγκεκριμζνο ςχεδιαςμό αλλά αποςπαςματικϊν 
επεμβάςεων και προςπακειϊν ανάλογων με τα αιςκθτικά κριτιρια τθσ κάκε εποχισ. 

 Σφμφωνα με μαρτυρίεσ οι πρϊτεσ επεμβάςεισ ςτθν  εικονογράφθςθ του ναοφ 
ζγιναν το 1930 από τον Λωαννίτθ αγιογράφο Ραλιάγκα, το 1940-41 από τον αγιογράφο 
Νικόλαο Τςίτςο και το 1970 από τον αγιογράφο Φοφκα. Κατά τισ επεμβάςεισ που ζγιναν 
ςτα πλαίςια τθσ ανανζωςθσ του ναοφ φαίνεται ότι εκτόσ από τισ επεμβάςεισ ςτθν ιδθ 
υπάρχουςα ηωγραφικι προςτζκθκαν και νζεσ παραςτάςεισ, όπου οι επιφάνειεσ ιταν 
λευκζσ. Τθν άποψθ αυτι ενιςχφει και το γεγονόσ ότι τα υλικά που ζχουν χρθςιμοποιθκεί 
διαφζρουν από αυτά τθσ αρχικισ ηωγραφικισ. 

 Ζτςι αρχικά φαίνεται ότι ο ναόσ ζφερε ηωγραφικζσ παραςτάςεισ μόνο ςτισ 
ςθμαντικότερεσ από άποψθ κεολογικοφ μθνφματοσ περιοχζσ, γεγονόσ που αποτελεί και 
τυπικό δείγμα του τρόπου  αντιμετϊπιςθσ του ςυγκεκριμζνου τφπου ναοφ από το 
ςυγκεκριμζνο  ηωγράφο.  Ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν ςτουσ ναοφσ τθσ πόλθσ των 
Λωαννίνων όπωσ είναι ο Μθτροπολιτικόσ  ναόσ του Αγίου Ακαναςίου και αυτόσ τθσ 
Ρεριβλζπτου. Ζτςι, θ ηωγραφικι του Κεοδοςίου υπάρχει ςτθν κεντρικι αψίδα του ιεροφ, 
ςτον τροφλο με τον Ραντοκράτορα, ςτισ παραςτάςεισ των Ευαγγελιςτϊν και των 
προφθτϊν , ςτθν ανατολικι κεραία με τθν παράςταςθ τθσ Αγίασ Τριάδασ, ςτθ δυτικι 
κεραία με τθν παράςταςθ  του « ’Αξιον Εςτί», ςτισ παραςτάςεισ των ολόςωμων Αγίων 
ςτθ βόρεια και νότια πλευρά του κυρίωσ ναοφ. 

Ξεκινϊντασ τθν περιγραφι από τον ανατολικό τοίχο του ιεροφ ςυναντάμε τθ 
βαςικι παράςταςθ με τθν κυρίαρχθ μορφι τθσ Ρλατυτζρασ ςτο πάνω μζροσ τθσ κόγχθσ. 
Θ Ραναγία εικονίηεται ολόςωμθ και κακιςμζνθ ςε κρόνο και κρατά τον Χριςτό, ςε 
παιδικι θλικία, ςτα γόνατα τθσ. Δεξιά και αριςτερά τθσ Ραναγίασ και ςτο άνω τμιμα τθσ 
παράςταςθσ, εικονίηονται ςε ςτάςθ Δζθςθσ οι Αρχάγγελοι Μιχαιλ και Γαβριιλ. Δεξιά και 
αριςτερά ςτα ανά τρία ςε κάκε πλευρά μετάλλια που τα ενϊνουν κλάδοι αμπζλου, 
εικονίηονται προφιτεσ. (εικ.13) 



Εικ.13 Η Ρλατυτζρα 

Στθν  επόμενθ προσ τα κάτω ηϊνθ αναπτφςςεται θ παράςταςθ τθσ κείασ 
Κοινωνίασ.  Στθ ηϊνθ των ολόςωμων Άγίων, εικονίηονται ςε δφο ομάδεσ  από αριςτερά 
προσ τα δεξιά : οι Λεράρχεσ Γρθγόριοσ ο Αλεξανδρείασ και Γρθγόριοσ ο Κεολόγοσ ,ο 
Μζγασ Βαςίλειοσ  ςτα αριςτερά και ο Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ ςτα δεξιά, ο Άγιοσ 
Λάκωβοσ  ο Αλεξανδρείασ  και ο  Άγιοσ Κφριλλοσ. Οι Άγιοι είναι ςτραμμζνοι προσ το μζςο 
τθσ αψίδασ όπου βρίςκεται θ Αγία τράπεηα και πάνω τθσ  ο «Μελιηόμενοσ αμνόσ του 
Κεοφ». (εικ.14) 

Εικ. 14 Η κόγχθ του Ιεροφ Βιματοσ. 



Στα δεξιά τθσ κεντρικισ αψίδασ, ςτο μζτωπο τθσ πλευράσ που μεςολαβεί μζχρι 
τθν κόγχθ του διακονικοφ και ςτθ ηϊνθ των ολόςωμων Αγίων, εικονίηονται οι Άγιοι 
΢ωμανόσ ο Μελωδόσ, Αγάπιοσ  και Λγνάτιοσ. Στθν κόγχθ του διακονικοφ, εικονίηεται ο 
Χριςτόσ ωσ  «Ηωοφόροσ άρτοσ» (εικ.15). 

Εικ.15 Οι παραςτάςεισ τθσ ανατολικισ πλευράσ. 

 Θ  ηϊνθ των ολόςωμων Αγίων ςυνεχίηεται ςτθ νότια πλευρά του ιεροφ με τουσ 
Αγίουσ Νικόλαο, Γρθγόριο και Νικθφόρο. Αντίςτοιχα ςτο αριςτερό τμιμα, και μζχρι τθν 
κόγχθ τθσ πρόκεςθσ εικονίηονται οι Άγιοι Ελευκζριοσ, Νικάνωρ και Στζφανοσ. (Εικ.16) 
Στθν  κόγχθ τθσ πρόκεςθσ εικονίηεται θ Γζννθςθ του Χριςτοφ. 

Εικ.16 Ραραςτάςεισ ολόςωμων Αγίων. 



Στθ βόρεια πλευρά του ιεροφ ςε πολφ κακι κατάςταςθ διατιρθςθσ ςυναντάμε 
τθν παράςταςθ  «Το όραμα του Αγίου Ρζτρου  Αλεξανδρείασ» (εικ.17).  Στο μζτωπο που 
δθμιουργείται πάνω από τθν κεντρικι αψίδα και μζχρι το φψοσ του παρακφρου 
αναπτφςςεται μζςα ςε χωριςτά μετάλλια ςτα δεξιά και αριςτερά θ παράςταςθ του 
Ευαγγελιςμοφ.  Στο μζςο παρεμβάλλεται το Άγιο Μανδιλιον μζςα ςε μετάλλιο (εικ.18). 

Εικ.17 Η βόρεια πλευρά του ιεροφ. 

Εικ.18 Η παράςταςθ του Ευαγγελιςμοφ και το Άγιο Μανδιλιο. 



Εικ.19 Ραραςτάςεισ από τθν ανατολικι καμάρα. 

 Από τουσ κόλουσ τθσ οροφισ ιςτορθμζνοι εμφανίηονται μόνο αυτοί του 
κεντρικοφ κλίτουσ. Ζτςι ςτθ νότια πλευρά τθσ ανατολικισ καμάρασ, εικονίηεται θ 
παράςταςθ τθσ «Αγίασ Τριάδασ». Στα ςφαιρικά τρίγωνα αναπτφςςονται οι παραςτάςεισ 
«Θ κυςία του Αβραάμ» ςτα ΝΔ, «Θ φιλοξενία του Αβραάμ» ςτα ΒΔ, «Ο Αβραάμ 
προχπαντοφμενοσ υπό του Μελχιςεδζκ» και «Ο Λςαάκ ευλογϊν τον Λακϊβ» ςτα ΒΑ. 
(εικ.19) Δεςπόηουςα κζςθ ςτο μζςο του κεντρικοφ κλίτουσ τθσ κεντρικισ καμάρασ του 
ναοφ κατζχει ο Ραντοκράτορασ ενϊ τον πλαιςιϊνουν δφο ομόκεντροι κφκλοι. Ο πρϊτοσ 
κφκλοσ ζχει τθ μορφι ςτενισ κυκλικισ ηϊνθσ, όπου ςυναντάμε ηωγραφικι μίμθςθ 
ίριδασ, ενϊ ο δεφτεροσ ο  οποίοσ ζχει μεγαλφτερο πλάτοσ που φτάνει μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ του κοίλου και εικονογραφοφνται τζςςερεισ Άγγελοι ςε κυκλικι διάταξθ. Θ 
διάταξθ αυτι είναι πολφ προςφιλισ ςτον καλλιτζχνθ κακϊσ τθν αναπτφςςει και τθν 
προςαρμόηει, διευρφνοντάσ τθν  μζςα ςτο χϊρο που διακζτει κάκε φορά.(εικ.20) Τθν 
παράςταςθ ςυμπλθρϊνουν μορφζσ προφθτϊν, μζςα ςε μετάλλια, οι οποίεσ αποτελοφν 
ςε άλλουσ ναοφσ με μεγαλφτερο χϊρο  ενιαίο ςφνολο  με τον Ραντοκράτορα.  Στισ 
κάκετεσ επιφάνειεσ τθσ βόρειασ και νότιασ πλευράσ που ςτθρίηουν τον τροφλο πάνω από 
τισ τοξοςτοιχίεσ, εικονίηονται μζςα ςε μετάλλια που τα περιβάλουν και τα ενϊνουν 
κλθματίδεσ  αμπζλου, ομάδεσ προφθτϊν. Στο βόρειο  τμιμα τθσ τοξοςτοιχίασ του 
κεντρικοφ κλίτουσ εικονίηονται οι προφιτεσ και προπάτορεσ Σολομϊν, Λεηεκιιλ, Λερεμίασ, 
Λωνάσ,  ενϊ ςτο νότιο τμιμα οι προφιτεσ Θωιλ, Θςαΐασ, Δανιιλ και Ηαχαρίασ (εικ.21). 
Στα τεταρτοςφαίρια εικονίηονται οι τζςςερεισ Ευαγγελιςτζσ με τα ςφμβολα που τουσ 
χαρακτθρίηουν. Στα ΝΑ ο Λωάννθσ, ςτα ΝΔ ο Μάρκοσ, ςτα ΒΔ ο Λουκάσ και ςτα ΒΑ  ο 
Ματκαίοσ. (εικ.22 



Εικ.20 Η παράςταςθ του Ραντοκράτορα. 

Εικ.21 Μετάλλια με παραςτάςεισ προφθτϊν. 



Εικ.22 Λεπτομζρεια από τα τεταρτοςφαίρια. 

Στθν ανατολικι καμάρα του κυρίωσ ναοφ αναπτφςςεται θ παράςταςθ  του 
«Ραλαιοφ των Θμερϊν» και περιβάλλεται από ομόκεντρθ ηϊνθ  μζςα ςτθν  οποία 
αναπτφςςεται θ παράςταςθ τθσ Κείασ λειτουργίασ και ςτα ςφαιρικά τρίγωνα, 
αναπτφςςονται  ςκθνζσ από τθ δθμιουργία του κόςμου.(εικ.23) 

Εικ. 23 Λεπτομζρεια παράςταςθσ. 

 Στο δυτικό τμιμα του κεντρικοφ κλίτουσ ςτθν οροφι και ςυγκεκριμζνα ςτουσ 
δφο κόλουσ, αναπτφςςονται  εικονογραφικά ςφνολα με κεντρικζσ μορφζσ τθν Ραναγία 
και το Χριςτό τθσ «Μεγάλθσ Βουλισ Άγγελοσ» . Στθ δυτικι καμάρα του κυρίωσ ναοφ 



απεικονίηεται  θ Ραναγία, ςτον τφπο τθσ «Βλαχερνιϊτιςασ» τθσ κεντρικισ μορφισ τθσ 
παράςταςθσ του «‘Αξιον Εςτί», δεόμενθ, ζνκρονθ και φζρει ιςτορθμζνο ςε ςτθκάριο το 
Χριςτό δεόμενο ςε παιδικι θλικία. Τθν περιβάλουν δφο ομόκεντρεσ ηϊνεσ· ςτθν πρϊτθ 
ηϊνθ μικροφ πλάτουσ, ςυναντάμε μίμθςθ ίριδασ, ενϊ ςτθ δεφτερθ μεγαλφτερου 
πλάτουσ, τζςςερα ηεφγθ αγγζλων ςε κυκλικι διάταξθ. Τθ ηϊνθ ςυμπλθρϊνουν τζςςερα 
«Χερουβείμ». Στα τζςςερα ςφαιρικά τρίγωνα αναπτφςςονται τα επί μζρουσ ςφνολα 
«Ικουςαν οι ποιμζνεσ» ςτα ΝΑ, «Τείχοσ ει των παρκζνων» ςτα ΝΔ, «Ψάλλοντζσ ςου τον 
τόκον» ςτα ΒΔ και «΢ιτορασ πολυφκόγγουσ» ςτα ΒΔ. (εικ.24) 

Εικ.24 Η Ραναγία με το Χριςτό. 

Στο  βόρειο και νότιο κάκετο  τμιμα που ςτθρίηουν τον τροφλο πάνω από τισ 
τοξοςτοιχίεσ αναπτφςςονται μζςα ςε μετάλλια τζςςερεσ μορφζσ προφθτϊν ςτθν κάκε 
πλευρά που τισ ενϊνουν κλθματίδεσ αμπζλου. Θ ανάπτυξθ είναι αντίςτοιχθ με αυτι του 
κόλου με τθν παράςταςθ του Ραντοκράτορα (εικ.25) 



Εικ.25 Ραραςτάςεισ με μορφζσ προφθτϊν. 

Ο ηωγραφικόσ διάκοςμοσ ςτθν οροφι του κεντρικοφ κλίτουσ ςυμπλθρϊνεται με 
τισ παραςτάςεισ που φζρουν οι κόλοι.  Ρρόκειται για  ηωγραφικι θ οποία κα πρζπει 
ενταχκεί, ςφμφωνα με τα τεχνοτροπικά ςτοιχεία που μασ δίνει μια πρϊτθ εξζταςθ , ςτθν 
δεφτερθ νεϊτερθ εικονογραφικι φάςθ.   Ζτςι ςτο δυτικό κόλο, που βρίςκεται ςτθν 
οροφι του νάρκθκα, ςυναντάμε ςαν κεντρικι παράςταςθ μζςα ςε κφκλο, το Χριςτό να 
εικονίηεται ςε νεαρι θλικία, με πτερφγια ςε τφπο Άγγελου. Ράνω από το φωτοςτζφανο 
είναι θ γραμμζνθ θ επιγραφι  «Ο Μεγάλθσ Βουλισ Άγγελοσ». Τον περιβάλει ομόκεντρθ 
ηϊνθ όπου εικονίηονται μζςα ςε μετάλλια οι μορφζσ των : Μ.Βαςίλειοσ, Μ. Γρθγόριοσ, 
ϋΑγ. Νικόλαοσ, ϋΑγ.  Ακανάςιοσ, ϋΑγ.  Λάκωβοσ, ϋΑγ. Σπυρίδων, ϋΑγ. Ανδρζασ. Τθν όλθ 
ςφνκεςθ ςυμπλθρϊνουν τζςςερεσ μορφζσ ολόςωμων Aγγζλων που βρίςκονται ςτα 
ςφαιρικά τρίγωνα.(εικ.26) 

Εικονογραφικό διάκοςμο ςυναντάμε και ςτισ κάκετεσ πλευρζσ του ναοφ. Ζτςι ςτθ 
βόρεια πλευρά ςυναντάμε ακριβϊσ πάνω από τα ςταςίδια δφο  εικονογραφικζσ  ηϊνεσ. 
Σε αυτι που αρχίηει ακριβϊσ πάνω από τα ςταςίδια και ζχει και το μεγαλφτερο πλάτοσ 
εικονίηονται παρατακτικά 12 ολόςωμοι Άγιοι. Ξεκινϊντασ από το τζμπλο και προσ τα 
αριςτερά ςυναντάμε πρϊτα τον Άγιο Γεϊργιο τον Τροπαιοφόρο  και  ςτθν ςυνζχεια τουσ 
Αγίουσ: Ρροκόπιο, Τρφφωνα, Χριςτόφορο, Μερκοφριο ,Λωάννθ τον νζον, τον Άγιο 
Γεϊργιο τον νεομάρτυρα, τον Ραντελειμονα, τον Δαμιανό τον Κοςμά  τθν Αγία Ελζνθ και 
τον Άγιο Κωνςταντίνο. Στο τζλοσ τθσ ηϊνθσ αυτισ εικονίηεται ο δωρθτισ Γ.  
Γεωργόπουλοσ. (εικ. 27,28,29). Συνεχίηουν οι μορφζσ των: ϋΑγ. Νζςτωρ, ϋΑγ.  Κεόδωροσ 
ο Τφρων, ϋΑγ.  Κεόδωροσ ο Στρατθλάτθσ, ϋΑγ.  Ευςτάκιοσ, ϋΑγ.  Μθνάσ, ϋΑγ. Αντϊνιοσ, 
ϋΑγ. Ευκφμιοσ, ϋΑγ.  Σάββασ και  ο Αρχάγγελοσ Μιχαιλ.(Εικ.30,31,32) 



Εικ.26 «Ο Μεγάλθσ Βουλισ Άγγελοσ» και παραςτάςεισ προφθτϊν. 

Εικ. 27 Ολόςωμοι Άγιοι ςτθ βόρεια πλευρά του ναοφ. 



Εικ. 28 Ολόςωμοι Άγιοι ςτθ βόρεια πλευρά του ναοφ. 

Εικ.29 Ο Γ.Γεωργόπουλοσ και μορφζσ Αγίων ςτθ βόρεια πλευρά του ναοφ. 

Ράνω από τθ ηϊνθ των ολόςωμων Αγίων ο εικονογραφικόσ διάκοςμοσ 
αναπτφςςεται μζςα ςε μετάλλια που  ςυνδζονται μεταξφ τουσ με  κλθματίδεσ  αμπζλου. 
Εικονίηονται  ςε ςειρά από τα δεξιά προσ τα αριςτερά οι μορφζσ των: ϋΑγ. Ραγάςιοσ, ϋΑγ. 
Ακίνδυνοσ, ϋΑγ. Τερζντιοσ, «αδιάγνωςτοσ» Άγιοσ, ϋΑγ. Λουκιανόσ, ϋΑγ.  Ανουρ… Ραπφλασ, 
ϋΑγ.  Κάρποσ και Αγία Λουλίττα. 



 Αντίςτοιχα  και ςτθ νότια πλευρά ςυναντάμε τθν ίδια διάταξι  όπου ςτθ ηϊνθ 
των ολόςωμων Αγίων  και  από το τζμπλο  προσ τα δεξιά ςυναντάμε πρϊτα τον Άγιο 
Δθμιτριο . 

Εικ. 30 Ραραςτάςεισ Αγίων ςτθ νότια πλευρά. 

Εικ. 31 Ραραςτάςεισ Αγίων ςτθ νότια πλευρά. 



Εικ. 32 Ραραςτάςεισ Αγίων ςτθ νότια πλευρά. 

Στο δυτικό νάρκθκα βρίςκεται θ κτθτορικι επιγραφι και ςυμπλθρϊνεται ο χϊροσ 
αυτόσ με  τθν  μικρι ςε μζγεκοσ ολόςωμθ μορφι του Αγίου Κοςμά του Αιτωλοφ ενϊ 
πάνω από τθν ηϊνθ αυτι αναπτφςςεται θ παράςταςθ «Θ Μεταμόρφωςθ του Σωτιροσ» θ 
οποίο είναι ζργο νεότερθσ τζχνθσ (εικ. 33) 

Εικ. 33 Ο δυτικόσ νάρκθκασ. 



Ράνω από τθ ηϊνθ των ολόςωμων Αγίων αντίςτοιχα με τθ βόρεια πλευρά ζχει 
δθμιουργθκεί θ ηϊνθ των μεταλλίων όπου ζνα μζροσ τθσ καταςτράφθκε κατά τισ 
εργαςίεσ για τθ διεφρυνςθ των παρακφρων ενϊ οι φκορζσ κακιςτοφν δφςκολθ τθν 
ανάγνωςθ των μορφϊν. Στθ βόρεια πλευρά αναγνωρίηονται οι παραςτάςεισ του Αγίου 
Νικθφόρου και Αγίου Ευγζνιου κακϊσ και των Αγίων Σαββατίου και Τροφίνου. 

 Στθ δυτικι πλευρά του ναοφ ςυναντάμε ζνα μικρό τμιμα νεότερθσ ηωγραφικισ, 
με τθν παράςταςθ τθσ Πςιασ Μαρίασ τθσ Αιγυπτίασ με τον Άγιο Ηωςιμά. (εικ.34) 

Εικ. 34 Νεότερθ παράςταςθ τθσ Οςίασ Μαρίασ τθσ Αιγυπτίασ. 

 Ολοκλθρϊνοντασ τθν παρουςίαςθ του εικονογραφικοφ διάκοςμου κα πρζπει να 
αναφζρουμε τισ ζξι ολόςωμεσ μορφζσ που βρίςκονται  μζςα ςε μετάλλια ςτθν βάςθ των 
εγκάρςιων τόξων που ςτθρίηουν τουσ δφο κεντρικοφσ κόλουσ του ναοφ. Ζτςι ςτθ νότια 
τοξοςτοιχία, ςυναντάμε από αριςτερά προσ τα δεξιά τουσ υμνωδοφσ, Δαμαςκθνό και 
Κεοφάνθ  και  ςτο δυτικό πεςςό  τθν Αγία Αικατερίνθ. Στθ βόρεια τοξοςτοιχία αντίςτοιχα 
τον Κοςμά τον ποιθτι, τον Λωςιφ τον υμνογράφο και ςτο δυτικό πεςςό τθν Αγία 
Βαρβάρα. (Εικ. 35,36) 



Εικ. 35  Κοςμάσ ο ποιθτισ.  Εικ.36 Ο Πςιοσ Θεοφάνθσ.



2.2 Εικονογραφικι διάταξθ 

ΒΟ΢ΕΙΑ ΡΛΕΥ΢Α 

1)Ο Δωρθτισ Γεωργόπουλοσ.

2) Αγ. Ελζνθ.

3) ϋΑγ. Κωνςταντίνοσ.

4) ϋΑγ. Κοςμάσ.

5) ϋΑγ. Δαμιανόσ.

6) ϋΑγ. Ραντελειμων.

7) ϋΑγ. Γεϊργιοσ ο Νεομάρτυρασ

8) ϋΑγ. Λωάννθσ ο Νζοσ.

9) ϋΑγ. Μερκοφριοσ.

10) ϋΑγ. Χριςτόφοροσ.

11) ϋΑγ. Τρφφωνασ.

12) ϋΑγ. Ρροκόπιοσ.

13) ϋΑγ.  Γεϊργιοσ  ο Τροπαιοφόροσ.

14) Το Πραμα του Ρζτρου 
Αλεξανδρείασ.

15) Αδιάγνωςτοσ άγιοσ.

16)Αγ. Λουλίττα .

17) ϋΑγ.  Κάρποσ

18) ϋΑγ. Ραπφλασ.

19) ϋΑγ.  Ανουρ…

20) ϋΑγ. Λουκιανόσ.

21) Αδιάγνωςτοσ άγιοσ.

22) ϋΑγ. Τερζντιοσ.

23) ϋΑγ. Ακίνδυνοσ.

24) ϋΑγ. Ραγάςιοσ.

ΝΟΤΙΑ ΡΛΕΥ΢Α 

1)Αδιάγνωςτοσ άγιοσ.

2) ϋΑγ.  Νικθφόροσ.

3) ϋΑγ. Ευγζνιοσ.

4)Αδιάγνωςτοσ άγιοσ.

5) ϋΑγ. Σαββάτιοσ.

6) ϋΑγ. Τροφίνοσ.

7)Θ Μεταμόρφωςθ του Σωτιροσ.

8) ϋΑγ. Νικόλαοσ.

9) ϋΑγ. Γρθγόριοσ.

10) ϋΑγ.  Νικθφόροσ.

11) ϋΑγ. Δθμιτριοσ.

12) ϋΑγ. Νζςτωρασ.

13) ϋΑγ. Κεόδωροσ ο Τφρων.

14) ϋΑγ. Κεόδωροσ ο Στρατθλάτθσ.

15) ϋΑγ. Ευςτάκιοσ.

16) ϋΑγ. Μθνάσ.

17) ϋΑγ. Αντϊνιοσ.

18) ϋΑγ. Ευκφμιοσ.

19) ϋΑγ. Σάββασ.

20) Αρχ. Μιχαιλ.

21) κτθτορικι επιγραφι.

22) ϋΑγ. Κοςμάσ ο Νζοσ.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΛΕΥ΢Α 

1. α) Άγγελοσ από τθν παράςταςθ του
Ευαγγελιςμοφ (ςε μετάλλιο ).

1. β) Θ Ραναγία από τθν παράςταςθ
του Ευαγγελιςμοφ ( ςε μετάλλιο ).

2 ) Άγιο  Μανδιλιον. 

3 )Ρλατυτζρα. 

4 )Αρχ. Μιχαιλ. 

5)Αρχ. Γαβριιλ.

6 α ) Ρροφιτεσ. 

6 β )Ρροφιτεσ. 

7 )ϋΑγ.  Ελευκζριοσ. 

8 )ϋΑγ. Νικάνωρ. 

9 )ϋΑγ. Στζφανοσ. 

10 ) Κεία Κοινωνία. 

11)ϋΑγ.  Γρθγόριοσ ο Αλεξανδρείασ.

12) ϋΑγ.  Γρθγόριοσ ο Κεολόγοσ.

13)ϋΑγ. Βαςίλειοσ.

14) Μελλιςμόσ.

15) ϋΑγ.  Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ.

16)ϋΑγ. Λάκωβοσ ο Αλεξανδρείασ.

17 )ϋΑγ.  Κφριλλοσ. 

18 )ϋΑγ. ΢ωμανόσ ο Μελωδόσ. 

19)ϋΑγ. Αγάπιοσ.

20)ϋΑγ. Λγνάτιοσ.

21) Ηωοφόροσ Άρτοσ.

ΔΥΤΙΚΗ ΡΛΕΥ΢Α 

Οςία Μαρία θ Αιγυπτία και Άγιοσ Ηωςιμάσ. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΜΑ΢Α 

Α. Ανατολικόσ  Κόλοσ (ιερό) 

1)Θ Αγία Τριάδα.

2)Ο Λςαάκ ευλογϊν τον Λακϊβ.

3)Ο Αβραάμ προχπαντοφμενοσ από τον Μελχιςεδζκ.

4) Θ κυςία του Αβραάμ.

5) Θ φιλοξενία του Αβραάμ.



ΚΕΝΤ΢ΙΚΗ ΚΑΜΑ΢Α 

Ανατολικόσ Κόλοσ (Κφριοσ Ναόσ ) 

1) Ο Ραλαιόσ των θμερϊν.

2) Θ Κεία λειτουργία.

3)α,β,γ,δ ςκθνζσ από τθ δθμιουργία του κόςμου.

Κεντρικόσ κόλοσ κυρίωσ ναοφ 

1) Ο Ραντοκράτορασ.

2)Ηϊνθ  αγγζλων.

3)Ευαγγελιςτισ Λωάννθσ.

4)Ευαγγελιςτισ Ματκαίοσ.

5)Ευαγγελιςτισ Λουκάσ.

6)Ευαγγελιςτισ Μάρκοσ.

Δυτικόσ κόλοσ κυρίωσ ναοφ 

1)Ραναγία Βλαχερνίωτιςα ( Άξιον Εςτί )

2)Χορόσ Αγγζλων.

3) Ικουςαν οι ποιμζνεσ.

4) ΢ιτορασ πολυφκόγγουσ.

5) Ψάλλοντεσ  ςου τον τόκον.

6) Τείχοσ ει των Ραρκζνων.

Δυτικόσ κόλοσ ςτο  Νάρκθκα 

1)Μεγάλθσ Βουλισ ϋΑγγελοσ.

2) Άγιοι ςε μετάλλια.

α)Μ. Βαςίλειοσ, β)Μ. Γρθγόριοσ, γ) ϋΑγ. Νικόλαοσ, δ) ϋΑγ. Ακανάςιοσ ,ε) ϋΑγ. Λάκωβοσ, ςτ) 
ϋΑγ. Σπυρίδων η ) ϋΑγ. Ανδρζασ θ) αδιάγνωςτοσ άγιοσ 



ΝΟΤΙΑ ΡΛΕΥ΢Α ΤΟΞΟΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΕΝΤ΢ΙΚΟΥ ΚΛΙΤΟΥΣ 

1)Ρροφιτθσ Λωιλ.

2)Ρροφιτθσ Θςαΐασ.

3)Ρροφιτθσ Δανιιλ.

4)Ρροφιτθσ Ηαχαρίασ.

5-8) Αδιάγνωςτοι Άγιοι.

9) Αδιάγνωςτοσ Άγιοσ.

10) ‘Αγιοσ Κεοφάνθσ.

11) Αγία Μαρίνα.

ΒΟ΢ΕΙΑ ΡΛΕΥ΢Α ΤΟΞΟΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΕΝΤ΢ΙΚΟΥ ΚΛΙΤΟΥΣ 

1)Ρροφιτθσ Σολομϊν.

2)Ρροφιτθσ Λεηεκιιλ.

3)Ρροφιτθσ Λερεμίασ.

4)Ρροφιτθσ Λωνάσ.

5-8) Αδιάγνωςτοι Άγιοι.

9) Αγία Βαρβάρα.

10) Αδιάγνωςτοσ Άγιοσ.

11) ‘Αγιοσ Κοςμάσ.



3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗ΢ΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓ΢ΑΦΙΩΝ

3.1 Τεχνολογία καταςκευισ των τοιχογραφιϊν 

Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ πακολογίασ των τοιχογραφιϊν του ναοφ πρζπει 
να γίνει κατανοθτι θ τεχνολογία καταςκευισ τουσ. Ππωσ φαίνεται και ςτο ςχιμα 1, οι 
τοιχογραφίεσ αποτελοφνται από: 

το υποςτιριγμα που αφορά ςτθν τοιχοδομι του μνθμείου πάνω ςτο οποίο 
βρίςκονται οι τοιχογραφίεσ 

το υπόςτρωμα που αποτελείται από δφο ςτρϊματα κονιάματοσ (ι και 
παραπάνω) 

τθ ηωγραφικι επιφάνεια που είναι το τελικό ανϊτερο ςτρϊμα των τοιχογραφιϊν. 

Σχιμα 1. Στρωματογραφία των τοιχογραφιϊν 

H τεχνολογία καταςκευισ του μνθμείου μαρτυρεί τθν υψθλι κατάρτιςθ των 
μαςτόρων τθσ εποχισ και τον επιμελι τρόπο καταςκευισ. Τα κυρίαρχα υλικά που ζχουν 
χρθςιμοποιθκεί ςτθν τοιχοδομι είναι ο αςβεςτόλικοσ, υλικό που αφκονεί ςτθν περιοχι 
και ο αςβζςτθσ αναμειγμζνοσ με νταμαρίςια άμμο μζτριασ κοκκομετρίασ για το 
ςυνδετικό κονίαμα. Χαρακτθριςτικά τθσ καταςκευισ είναι οι εξωτερικζσ παρειζσ τθσ 
λικοδομισ, θ επιμελθμζνθ λάξευςθ, το μικρό πάχοσ των αρμϊν, οι οριηόντιεσ 
ευκφγραμμεσ ςτρϊςεισ και το μικρό μζγεκοσ των δόμων το οποίο εμφανίηεται τοπικά και 
ςτισ εςωτερικζσ παρειζσ. Το πάχοσ τθσ τοιχοποιίασ είναι περίπου 0.80μ . 



Εικ.37 Η τοιχοποιία του ναοφ. 

Το κονίαμα αποτελείται από δφο ςτρϊματα, ζχει ωσ βαςικό ςυςτατικό τον 
ςβθςμζνο αςβζςτθ (υδροξείδιο του αςβεςτίου) και φζρει προςμείξεισ αδρανϊν υλικϊν. 
Ππωσ διαπιςτϊκθκε, το πρϊτο ςτρϊμα κονιάματοσ είναι ομοιογενζσ, ζχει υπόλευκο 
χρϊμα ωσ αποτζλεςμα τθσ πρόςμειξθσ του με άχυρο για τθν αφξθςθ των μθχανικϊν 
αντοχϊν του κακϊσ και τον περιοριςμό και τθ διάχυςθ των εντάςεων που προκφπτουν 
κατά το ςτζγνωμά του. Το δεφτερο ςτρϊμα κονιάματοσ εμφανίηεται περιςςότερο λευκό 
και ομοιογενζσ με μικρζσ προςμίξεισ κυρίωσ οργανικϊν ινϊν. Το ςυνολικό πάχοσ του 
υποςτρϊματοσ είναι 19 mm. 

Θ ηωγραφικι επιφάνεια είναι το τελευταίο ςτρϊμα και είναι το πιο ςφνκετο, 
αφοφ φζρει τα χρϊματα και το ςυνδετικό υλικό τουσ, ςτοιχεία που διαφζρουν από τα 
υπόλοιπα υλικά καταςκευισ των τοιχογραφιϊν. Επιπλζον, αποτελεί και το άμεςα 
εκτεκειμζνο ςτουσ περιςςότερουσ παράγοντεσ φκοράσ. Το πάχοσ του ςτρϊματοσ αυτοφ, 
θ ποιότθτα και θ δομι του χαρακτθρίηουν τισ τεχνικζσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί από 
τον καλλιτζχνθ για να αποδοκεί το τελικό επικυμθτό αποτζλεςμα. Στθν περίπτωςθ του 
ναοφ Κοίμθςθσ τθσ Κεοτόκου θ ηωγραφικι επιφάνεια είναι καλυμμζνθ με ςτρϊμα 



αικάλθσ και επικακίςεων και δυςχεραίνει τθ διερεφνθςθ και τον εντοπιςμό των 
χαρακτθριςτικϊν ςτοιχείων που ςυνκζτουν τθν τεχνοτροπία τθσ ηωγραφικισ αυτισ. 

 Οι επιφάνειεσ εμφανίηονται κοκκϊδεισ και απορροφθτικζσ διατθρϊντασ χαμθλό 
ανάγλυφο. Ανιχνεφεται θ φορά του πινζλου για τθ δθμιουργία τθσ φόρμασ (πτυχϊςεισ) 
και τθσ  εκφραςτικότθτασ των προςϊπων (ςαρκϊματα). Διακρίνεται θ διάχυςθ του 
αραιωμζνου χρϊματοσ μζςα ςτο νωπό ςοβά, θ φορά και το ίχνοσ του πινζλου ςτο φόντο 
κυρίωσ, θ διαφάνεια και θ τονικι πυκνότθτα του χρϊματοσ ανάλογα με τθν 
απορροφθτικότθτα του ςοβά. Δείγματα τθσ τεχνικισ τθσ νωπογραφίασ είναι θ μεταφορά 
του ςχεδίου με ανκίβολο και  πίεςθ, το βελόνιαςμα και ο τονιςμόσ του ςχεδίου με 
γράψιμο με κόκκινθ ϊχρα. Διακρίνεται θ ϊχρα ςτα φωτοςτζφανα, θ ϊχρα και θ ςιζννα 
για τουσ προπλαςμοφσ του προςϊπου αναμεμειγμζνεσ είτε με όμπρα ψθμζνθ ι μαφρο 
για τα ςκιαςμζνα μζρθ είτε με άςπρο και κιννάβαρι για τα πλαςίματα και τα  φωτίςματα. 
Για τισ ςκοφρεσ φόρμεσ, ςκιζσ που ζχουν περιοριςμζνθ ζκταςθ και τισ πιο πολλζσ φορζσ 
περιορίηονται μόνο ςτα περιγράμματα, ζχει χρθςιμοποιθκεί ψθμζνθ όμπρα. 

Οι μορφζσ είναι εφρωςτεσ και ςτιβαρζσ με κοντό λαιμό, δυνατοφσ ϊμουσ, ευρφ 
ςτζρνο και τετράγωνο ςϊμα που δείχνουν να πατοφν ςτερεά ςτα πόδια τουσ. Στισ 
ολόςωμεσ μορφζσ, το βάκοσ διαμορφϊνεται ςε τρία επίπεδα τα οποία αποδίδονται με 
τρία διαφορετικά χρϊματα όπωσ θ ψθμζνθ ςιζννα που χαρακτθρίηει το ζδαφοσ , το 
πράςινο ςτθν μεςαία ηϊνθ του ορίηοντα  και το μαφρο γκρι τον ουρανό. 

Για τθν ανάδειξθ των όγκων και του ανάγλυφου όπου αυτό είναι αναγκαίο, τα 
πρόςωπα πλάκονται πιο ςκλθρά με ζντονεσ φωτοςκιάςεισ, με μεγάλα φωτεινά επίπεδα 
ςτα μζτωπα, τισ παρειζσ και το πθγοφνι,  ενϊ για τισ περιοχζσ των ματιϊν και τα 
ςκιαςμζνα μζρθ χρθςιμοποιείται το χρϊμα του προπλαςμοφ. Τα μάτια ςχεδιάηονται 
μικρά και ςτενά με τονιςμζνο το πάνω βλζφαρο με μία ι δφο πινελιζσ, οι κόρεσ είναι 
ελλειψοειδι και θ μφτθ είναι ίςια και μακριά. 

Τα ενδφματα πλάκονται με δφο ι πιο ςπάνια με τρία λάμματα τα οποία 
δθμιουργοφν χαμθλό ανάγλυφο  ενϊ πιο ζντονο εμφανίηεται το ανάγλυφο ςτισ 
ψθμικιζσ.  Βαςικι μζκοδοσ απόδοςθσ των πτυχϊν είναι θ παράκεςθ πάνω ςτον 
προπλαςμό επάλλθλων ανοικτότερων τόνων του βαςικοφ χρϊματοσ με τθν προςκικθ 
αςβζςτθ, υλικοφ που ενίςχυε τθν πρόςφυςθ των χρωςτικϊν πάνω ςτο υπόςτρωμα. Για 
τθν εφαρμογι τθσ  κόκκινθσ χρωςτικισ (κιννάβαρι), δεν ακολουκείται ο τρόποσ των 
επάλλθλων τονικϊν διαβακμίςεων αλλά εφαρμόηεται ζνασ μζςοσ τόνοσ ςε όλθ τθν 
ζκταςθ του φορζματοσ και ςτθ ςυνζχεια τονίηονται πιο ςκοφρα τα γραψίματα των 
πτυχϊν με τθ μείξθ μαφρου χρϊματοσ. Σε μικρι αναλογικά ζκταςθ, οι ζντονα χρωματικζσ 
αντικζςεισ ςτα ενδφματα αποδίδονται με το ςυνδυαςμό κερμϊν και ψυχρϊν χρωμάτων. 
Θ πτυχολογία αποδίδεται με ευκείεσ και πιο ςπάνια με θμικυκλικζσ γραμμζσ, κυρίωσ ςτισ 
περιοχζσ των μθρϊν. Οι καμπφλεσ τον ςωμάτων δθλϊνονται με επάλλθλεσ τριγωνικζσ 
φόρμεσ που ςχθματίηει το φφαςμα. 

 Τα φωτοςτζφανα  των ολόςωμων Αγίων παρουςιάηονται με χαμθλό περίτεχνο 
λεπτό ανάγλυφο. Ανάγλυφο είναι και το φωτοςτζφανο του Ραντοκράτορα με ζνκετα 
ανάγλυφα ςτοιχεία αλλά και το εξϊφυλλο του Ευαγγελίου που κρατά. Επίςθσ ανάγλυφα 
είναι και τα φωτοςτζφανα των προφθτϊν και των Αγγελικϊν Ταγμάτων ςτον τροφλο 
κακϊσ επίςθσ και τα φωτοςτζφανα των Αγίων των μεταλλίων. Μετά τθ ςυντιρθςθ και 
τον κακαριςμό τθσ επιφάνειασ τα ςτοιχεία που κα προκφψουν ίςωσ μασ οδθγιςουν ςε 
πιο αςφαλι ςυμπεράςματα. 



Εικ. 38, 39 Λεπτομζρεια από παραςτάςεισ Αγίων. 



Εικ.40 Λεπτομζρεια ενδφματοσ. 

3.2 Κατάςταςθ διατιρθςθσ του υποςτθρίγματοσ 

Θ τοιχοποιία διατθρείται ςε καλι κατάςταςθ και διακρίνεται από ςυνοχι και ςτατικι 

επάρκεια. Οι εξωτερικζσ επιφάνειεσ  τθσ  λικοδομισ   του μνθμείου παρουςιάηουν 

ομοιογενι  εικόνα χωρίσ εμφανείσ αλλοιϊςεισ και ιδιαίτερα προβλιματα. Στθν καλι γενικι 

κατάςταςθ διατιρθςθσ του μνθμείου ζχουν ςυμβάλλει οι μεταγενζςτερεσ επεμβάςεισ 

αναςτιλωςθσ με τθν εφαρμογι αρμολογθμάτων ςτθν τοιχοδομι κακϊσ και οι εργαςίεσ 

ςτεγανοποίθςθσ τθσ ςτζγθσ. Ππωσ διαπιςτϊκθκε, το ςυνδετικό κονίαμα διατθρεί ςε πολφ 

καλι κατάςταςθ τθν ςυνεκτικότθτά του και τθν πρόςφυςι του ςτουσ δόμουσ τθσ λικοδομισ 

.   

3.3Κατάςταςθ διατιρθςθσ του υποςτρϊματοσ 

Θ μελζτθ και διάγνωςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των τοιχογραφιϊν ζγιναν με 
οπτικι παρατιρθςθ και ψθλάφθςθ ςε περιοχζσ όπου υπιρχαν φκορζσ και παρουςίαηαν 
μία κακαρι εικόνα τθσ ςτρωματογραφίασ. Θ πρόςφυςθ μεταξφ των δφο ςτρωμάτων όπωσ 
διαπιςτϊκθκε είναι καλι εκτόσ των περιοχϊν όπου θ παρουςία υγραςίασ ζχει προκαλζςει 
αδυναμία πρόςφυςθσ μεταξφ των ςτρωμάτων ι λόγω μθχανικϊν φκορϊν. Ριο 
ςυγκεκριμζνα παρατθροφνται οι εξισ φκορζσ: 

 ΢ωγμζσ ςτο υπόςτρωμα παρατθροφνται ςε οριςμζνεσ περιοχζσ όπωσ ςτουσ κόλουσ
των πλάγιων κλιτϊν ςτο βόρειο και νότιο τοίχο, όπου δεν υπάρχει ηωγραφικι παρά μόνο το



αρχικό κονίαμα, επικαλφψεισ από ςτρϊμα αςβζςτθ ι λευκοφ ελαιοχρϊματοσ κακϊσ και ςτο 
κζντρο των εγκάρςιων τόξων των κιονοςτοιχιϊν του κυρίωσ ναοφ και ςτα τρία κλίτθ. Οι 
ρωγμζσ δεν είναι ςθμαντικοφ βάκουσ και  ζχουν πολφ μικρό  πλάτοσ. Ρλζγμα επιφανειακϊν 
ρωγμϊν διαπιςτϊκθκε ςτον ανατολικό και το δυτικό κόλο του κεντρικοφ κλίτουσ, ςτο 
βόρειο και νότιο τμιμα τθσ ανατολικισ καμάρασ και ςτθ δυτικι πλευρά του ναοφ.  
(εικ.41,42) 

Εικ. 41 ΢ωγμι ςτο τόξο. 

Εικ. 42 Γενικι άποψθ του κόλου. Διακρίνεται ρωγμι ςτο υπόςτρωμα τθσ τοιχογραφίασ. 

 Μερικι και ολικι απϊλεια του υποςτρϊματοσ παρατθρείται ςε διάφορεσ περιοχζσ
των τοιχογραφιϊν, λόγω μερικισ ι ολικισ κατάρρευςισ του από το υποςτιριγμα κυρίωσ
ςτουσ κόλουσ του βόρειου κλίτουσ και λιγότερο ςτο νότιο κλίτοσ αλλά και τοπικά ςτθ
βόρεια και νότια πλευρά ςε διάφορα ςθμεία.



Εικ.43 Γενικι άποψθ κόλου του ναοφ με φκορζσ ςτο υπόςτρωμα. 

Εικ. 44 Λεπτομζρεια από τον κόλο με φκορζσ ςτο υπόςτρωμα. 



 Αποκολλιςεισ από το υποςτιριγμα.
Ραρατθροφνται ςε περιοχζσ των τοιχογραφιϊν που ςτθν πλειοψθφία τουσ ςυμπίπτουν

ι ςυνορεφουν με περιοχζσ που εμφανίηουν ρωγμζσ και μερικι απϊλεια υποςτρϊματοσ. Οι 
αποκολλιςεισ γίνονται αντιλθπτζσ με απλι παρατιρθςθ ι με λεπτομερι ψθλάφθςθ τθσ 
επιφάνειασ των τοιχογραφιϊν. Αν και οι αποκολλιςεισ εμφανίηονται τοπικά, κάποιεσ από 
αυτζσ ανικουν ςτθν κατθγορία των επικίνδυνων αποκολλιςεων που χριηουν άμεςθσ 
αντιμετϊπιςθσ, διαφορετικά οι τοιχογραφίεσ αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο κατάρρευςθσ και 
απϊλειασ. Συνολικά οι περιοχζσ όπου καταγράφονται αποκολλιςεισ είναι: α) ςτο κόλο του 
ναοφ τοπικά ςε διάςπαρτεσ περιοχζσ, β) ςτο βόρειο τμιμα τθσ δυτικισ κεραίασ, ςτθ βόρεια 
πλευρά κυρίωσ γφρω από τα παράκυρα και ςτο ιερό, ςτουσ κόλουσ του βόρειου κλίτουσ, γ) 
ςτθ νότια πλευρά τθσ δυτικισ κεραίασ, ςτθ νότια πλευρά γφρω από το παράκυρο ςτθν 
περιοχι που είναι το τζμπλο, ςτθν περιοχι τθσ νότιασ κφρασ, δ) ςτθν ανατολικι πλευρά 
ςτθν παράςταςθ τθσ Κείασ Ανάλθψθσ. 

3.4 Κατάςταςθ διατιρθςθσ τθσ ηωγραφικισ επιφάνειασ 

Γενικά, θ ηωγραφικι επιφάνεια είναι εκείνο το ςτρϊμα των τοιχογραφιϊν που ζρχεται 
ςε άμεςθ επαφι τόςο με το υπόςτρωμα, όςο και με το περιβάλλον και για το λόγο αυτό 
επθρεάηεται από τισ μεταβολζσ και των δφο. Συνεπϊσ πολλζσ φκορζσ που ςυναντϊνται ςτθ 
ηωγραφικι επιφάνεια, οφείλονται ι ςυνδζονται άμεςα με τισ φκορζσ και τθν κατάςταςθ 
διατιρθςθσ του υποςτρϊματοσ.  

Οι φκορζσ που ςυναντϊνται ςτθ ηωγραφικι επιφάνεια ςτθν περίπτωςθ του ιεροφ ναοφ 
Κοιμιςεωσ τθσ Κεοτόκου μποροφν να ςυνοψιςτοφν ςτισ παρακάτω: 
 Απϊλειεσ ςτθ ηωγραφικι επιφάνεια. Οι απϊλειεσ τθσ ηωγραφικισ καταλαμβάνουν
ςθμαντικι ζκταςθ και εντοπίηονται ςτισ περιοχζσ όπου υπάρχει μερικι ι ολικι απϊλεια του
υποςτρϊματοσ.
 Απολεπίςεισ χρωματικϊν ςτρωμάτων εντοπίηονται ςε διάφορεσ περιοχζσ ςτο
ςφνολο των τοιχογραφιϊν και γίνονται αντιλθπτζσ με τθ μορφι μικρϊν τοπικϊν απωλειϊν
χρωματικοφ ςτρϊματοσ. Οι απολεπίςεισ εντοπίηονται α) ςτο κόλο του ναοφ, ςτα ςφαιρικά
τρίγωνα των παραςτάςεων του Ραντοκράτορα και τθσ παράςταςθσ «Άξιον Εςτί», ςτο κόλο
του βόρειου κλίτουσ, ςτθ βόρεια πλευρά τθσ δυτικισ καμάρασ β) ςτισ παραςτάςεισ των
ολόςωμων Αγίων και των μεταλλίων ςτθ βόρεια πλευρά, ςτθν παράςταςθ με το όραμα του
Αγίου Ρζτρου Αλεξανδρείασ και ςε άλλα ςθμεία τοπικά, γ) ςτθ ηϊνθ των ολόςωμων Αγίων
ςτθ νότια πλευρά και ςε άλλα ςθμεία τοπικά τθσ νότιασ πλευράσ.



 Κθλίδεσ υγραςίασ, οι οποίεσ οφείλονται ςτθν είςοδο υγραςίασ ςτο εςωτερικό του
ναοφ και τισ τοιχογραφίεσ και προκαλοφν αλλοίωςθ των χρωματικϊν ςτρωμάτων. Οι
κθλίδεσ εμφανίηονται ωσ ςκουρόχρωμεσ περιοχζσ ςε διάφορα τμιματα των τοιχογραφιϊν.
 Εμφάνιςθ πζπλου και εξανκθμάτων αλάτων, θ οποία καταγράφεται ςχεδόν ςε όλθ
τθν ζκταςθ των τοιχογραφιϊν του ναοφ. (εικ. 45,46)
 Επικακιςεισ αικάλθσ και ςκόνθσ υπάρχουν ςε όλθ τθν επιφάνεια των
τοιχογραφιϊν. Οι επικακιςεισ αικάλθσ και ςκόνθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν φπαρξθ των
αλάτων ςυμβάλλουν ςτθ διάβρωςθ των χρωματικϊν ςτρωμάτων και ςτθν αλλοίωςθ τθσ
αρχικισ τουσ όψθσ .
 Χαράγματα και μθχανικζσ φκορζσ εμφανίηονται ιδίωσ ςτα χαμθλότερα τμιματα
των τοίχων, όπου ζχει πρόςβαςθ ο άνκρωποσ. Οι φκορζσ αυτζσ μπορεί να είναι ακοφςιεσ,
εξαιτίασ απρόςεκτων χειριςμϊν των αντικειμζνων που βρίςκονται κοντά ςτισ τοιχογραφίεσ,
ι εκοφςιεσ, δθλαδι που ζχουν γίνει από πρόκεςθ με κάποιο αιχμθρό εργαλείο ςτθν
επιφάνεια των τοιχογραφιϊν.

Εικ. 45 Η βόρεια πλευρά ςτο ιερό. Διακρίνονται άλατα ςτισ επιφάνειεσ. 



Εικ. 46 Διακρίνονται τα άλατα ςτισ επιφάνειεσ τθσ ηϊνθσ των Αγίων ςτθ νότια πλευρά. 

3.5 Μεταγενζςτερεσ επεμβάςεισ 

Μεταγενζςτερα ζγιναν επεμβάςεισ ςτο εςωτερικό του ναοφ αλλοιϊνοντασ τθν αρχικι 
όψθ των τοιχογραφιϊν με  αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν κατάςταςθ διατιρθςισ τουσ. Τα 
κατϊτερα τμιματα του βόρειου, νότιου, ανατολικοφ τοίχου κακϊσ και το βόρειο και νότιο 
τμιμα του ιεροφ  καλφπτονται με επιχρίςματα αςβζςτθ τα οποία αλλοιϊνουν τθν αιςκθτικι 
όψθ των τοιχογραφιϊν και λειτουργοφν ωσ εμπόδιο ςτθ διαπνοι των τοιχογραφιϊν, 
κατακρατϊντασ υγραςία ςτο εςωτερικό των επιφανειϊν. 

Επιπλζον ςτισ επιφάνειεσ των τοιχογραφιϊν υπάρχουν νεότερεσ χρωματικζσ 
επικαλφψεισ (επιηωγραφίςεισ) όπωσ ςε περιοχζσ τθσ ηϊνθσ των ολόςωμων Αγίων ςτο ιερό, 
ςτθν οροφι του βόρειου και νότιου κλίτουσ, ςτουσ δφο κόλουσ του κεντρικοφ κλίτουσ με τισ 
παραςτάςεισ  του «Ραλαιοφ των θμερϊν» και του «Χριςτοφ Εμμανουιλ», ςτα τόξα, ςτθ 
βόρεια και ςτθ νότια πλευρά κυρίωσ ςτισ ηϊνεσ των ολόςωμων Αγίων. Επιπλζον ζχουν γίνει 
και ςυμπλθρϊςεισ με κονίαμα άγνωςτθσ ςφςταςθσ ςε διάφορα ςθμεία ςτο ναό. 



Εικ. 47 Επιχρίςματα αςβζςτθ καλφπτουν τα χαμθλότερα τμιματα 

των τοιχογραφιϊν του ναοφ. 

Εικ. 48 Λεπτομζρεια παράςταςθσ με επιηωγραφίςεισ. 



4. Ρ΢ΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ Ε΢ΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗ΢ΗΣΗΣ

4.1 Ρροκαταρκτικζσ εργαςίεσ 

Ρροκειμζνου να διαπιςτωκεί θ κατάςταςθ διατιρθςθσ των τοιχογραφιϊν του ιεροφ 

ναοφ Κοιμιςεωσ τθσ Κεοτόκου, ϊςτε να προτακοφν ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ ςυντιρθςισ 

τουσ πραγματοποιικθκε προκαταρκτικι μελζτθ, θ οποία περιλάμβανε τα εξισ: 

 Οπτικι παρατιρθςθ και ψθλάφθςθ των τοιχογραφιϊν, ϊςτε να εντοπιςτοφν

αποκολλιςεισ από το υποςτιριγμα και άλλεσ φκορζσ.

 Μετριςεισ τθσ υγραςίασ ςτθν επιφάνεια των τοιχογραφιϊν και τοποκζτθςθ

καταγραφικοφ μθχανιματοσ κερμοκραςίασ και ςχετικισ υγραςίασ ςτο ναό για

ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα.

 Εντοπιςμόσ και εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ μεταγενζςτερων επεμβάςεων.

 Ρραγματοποίθςθ δοκιμαςτικϊν τομϊν και δειγμάτων κακαριςμοφ.

 Λεπτομερισ καταγραφι και τεκμθρίωςθ όλων των παραπάνω παρατθριςεων, θ οποία

περιλαμβάνει τθ φωτογραφικι και ςχεδιαςτικι αποτφπωςθ των τοιχογραφιϊν και των

φκορϊν που φζρουν.

4.2 Αφαίρεςθ μεταγενζςτερων επεμβάςεων 

Θ αφαίρεςθ των μεταγενζςτερων επεμβάςεων ςτισ περιοχζσ όπου το υπόςτρωμα 

και θ ηωγραφικι επιφάνεια καλφπτονται από αςβεςτοεπιχρίςματα και μεταγενζςτερα από 

κονιάματα, είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να αποκαλυφκοφν τα όρια των τοιχογραφιϊν, 

ϊςτε να πραγματοποιθκοφν ςτερεϊςεισ και να γίνει θ οριοκζτθςι τουσ. Θ αφαίρεςθ κα 

γίνει κυρίωσ με μθχανικό τρόπο με τθ βοικεια νυςτεριοφ ι ςπάτουλασ. Στισ περιοχζσ όπου 

με τθν αφαίρεςθ των κονιαμάτων διαπιςτωκεί επικίνδυνθ αποκόλλθςθ των τοιχογραφιϊν 

από το υποςτιριγμα κα γίνεται άμεςα θ ςτερζωςι τουσ με τα υλικά και τισ μεκόδουσ που 

περιγράφονται ακολοφκωσ. 



4.3 Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του υποςτρϊματοσ 

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του υποςτρϊματοσ ςτοχεφουν ςτθν αποκατάςταςθ τθσ 

ςυνοχισ μεταξφ του υποςτρϊματοσ (κονίαμα) και του υποςτθρίγματοσ (τοιχοδομι) και ςτθ 

ςυνζχεια ςτθν προςταςία των εκτεκειμζνων τμθμάτων του υποςτρϊματοσ. 

4.3.1 Αποκατάςταςθ τθσ ςυνοχισ υποςτρϊματοσ και υποςτθρίγματοσ 

Για τθν αποκατάςταςθ τθσ ςυνοχισ του υποςτρϊματοσ και του υποςτθρίγματοσ κα 

πραγματοποιθκοφν ενζματα ςτισ προβλθματικζσ περιοχζσ. Τα ενζματα κα αποτελοφνται 

από λεπτόκοκκο υδαρζσ κονίαμα που κα περιζχει τα εξισ υλικά: 450 ml απιονιςμζνο νερό 

450ml , 450 ml υδραυλικι άςβεςτο (chaux blanche), 450ml αδρανζσ υλικό (ποταμίςια ι 

νταμαρίςια άμμοσ κοςκινιςμζνθ) ςε περίπτωςθ μεγάλων κενϊν και 10 ml γλυκονικό νάτριο. 

Το γλυκονικό νάτριο χρθςιμοποιείται ωσ ρευςτοποιθτισ και μειωτισ τθσ ςυςτολισ κατά τθν 

πιξθ. Ρροςροφάται ςτθν επιφάνεια των ςτερϊν ςωμάτων και δεν επιτρζπει τθ δθμιουργία 

ςυςςωματωμάτων. Ζτςι το μείγμα γίνεται λεπτόρρευςτο, θ εφαρμογι του γίνεται 

ευκολότερθ, θ αναλογία του νεροφ μειϊνεται, και ζτςι αποφεφγεται, κατά το δυνατόν, θ 

ςυρρίκνωςι του. Το υλικό του ενζματοσ κα διοχετευκεί ςτο υπόςτρωμα των τοιχογραφιϊν 

με τθ βοικεια ςφριγγασ ι με εργαλείο εναπόκεςθσ ενεμάτων από οπζσ ι από ςθμεία όπου 

υπάρχει ιδθ φκορά, χωρίσ να προκαλείται καταςτροφι τθσ ηωγραφικισ. Μςωσ χρειαςτεί θ 

διάνοιξθ οπϊν για τθν ζξοδο του εγκλωβιςμζνου αζρα ι για τθν πραγματοποίθςθ του 

ενζματοσ ςε ςθμεία όπου δεν υπάρχει άλλθ πρόςβαςθ ςτο υπόςτρωμα. Θ πυκνότθτα του 

υλικοφ κα πρζπει να είναι τζτοια, ϊςτε να επιτυγχάνεται διείςδυςθ ςε βάκοσ. Ρριν τθν 

εφαρμογι του κα γίνει εμποτιςμόσ με αικυλικι αλκοόλθ που, λόγω τθσ μικρισ 

επιφανειακισ τάςθσ, ζχει τθν ικανότθτα να διαβρζχει καλά το υπόςτρωμα. Κα 

ακολουκιςουν τα ενζματα του μίγματοσ που αρχικά κα είναι ςε μεγάλθ αραίωςθ 

(λεπτόρρευςτο) και ςταδιακά ςε μικρότερθ (παχφρευςτο). Για τθν αποφυγι τθσ διάχυςθσ 

του ενζματοσ ςτθ ηωγραφικι επιφάνεια κα γίνει πλιρωςθ των ρωγμϊν με ακρυλικό ςτόκο 

ι με ειδικι πλαςτελίνθ που δεν περιζχει ζλαια, που κα αφαιρεκεί μετά τισ επεμβάςεισ 

ςτερζωςθσ. 

Σε περιπτϊςεισ που θ αποκόλλθςθ είναι ζντονθ, κα πρζπει να αςκθκεί πίεςθ 

εξωτερικά τθσ τοιχογραφίασ μζχρι να ςτερεοποιθκεί το υλικό του ενζματοσ. Απαραίτθτθ 

ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι θ προςταςία τθσ ηωγραφικισ επιφάνειασ με γάηα και ακρυλικι 

ρθτίνθ (Paraloid Β-72 ςε ακετόνθ 15%), ενϊ τοποκετείται και λάςτιχο ςιλικόνθσ μεταξφ τθσ 

τοιχογραφίασ και των υλικϊν πρεςαρίςματοσ (ξφλα). 



4.3.2 Ρεριμετρικι ςυγκράτθςθ με κονίαμα 

Για τθν προςταςία των ορίων των τοιχογραφιϊν, όπου το υπόςτρωμα εκτίκεται 

άμεςα ςτο περιβάλλον, κα πραγματοποιθκεί εκτόσ από τα παραπάνω περιμετρικι 

ςυγκράτθςθ με κονίαμα (ςτεφάνωμα). Το ςτεφάνωμα ζχει ςκοπό τόςο τθ ςυγκράτθςθ των 

τοιχογραφιϊν, όςο και τθ μόνωςθ τθσ τοιχογραφίασ, ϊςτε να μθν ζρχεται ςε επαφι το 

υπόςτρωμα τθσ τοιχογραφίασ με τθν ατμόςφαιρα ι με το κονίαμα τθσ ςυμπλιρωςθσ (όπου 

γίνει).  

Το κονίαμα τθσ περιμετρικισ ςυγκράτθςθσ κα περιζχει νταμαρίςια άμμο 

κοςκινιςμζνθ (2 μζρθ), ςτόκο (1 μζροσ) και βυνιλικι κόλλα (1:8 ςε απιονιςμζνο νερό), θ 

οποία προςδίδει ελαςτικότθτα, ζτςι ϊςτε να μπορεί το κονίαμα να ακολουκεί τισ κινιςεισ 

τθσ τοιχογραφίασ και κακιςτά τθν επζμβαςθ αντιςτρεπτι. Ρριν το ςτεφάνωμα κα γίνει 

επιπλζον ςτερζωςθ των ορίων των τοιχογραφιϊν με Lascaux Hydrogrund N.750, ϊςτε να 

ενιςχυκεί το υπόςτρωμα των τοιχογραφιϊν και να μθν μεταφερκοφν ςε αυτό ιόντα 

αςβεςτίου από το κονίαμα του ςτεφανϊματοσ. 

4.4 Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ τθσ ηωγραφικισ επιφάνειασ 

4.4.1 Κακαριςμόσ ηωγραφικισ επιφάνειασ 

Ο κακαριςμόσ ζχει ςκοπό τθν απομάκρυνςθ των επιφανειακϊν ρφπων και του 

ςτρϊματοσ τθσ αικάλθσ που καλφπτουν τισ τοιχογραφίεσ του ναοφ. Ο κακαριςμόσ κα γίνει 

με τισ εξισ μεκόδουσ: 

1. Μθχανικόσ κακαριςμόσ

Μθχανικόσ κακαριςμόσ κα γίνει βοθκθτικά όπου οι ρφποι τθσ επιφάνειασ δεν είναι 

δυνατόν να απομακρυνκοφν πλιρωσ με χθμικό τρόπο. Αυτό ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ που 

υπάρχουν αδιάλυτεσ αλάτινεσ επικακιςεισ, λιπαρζσ επικακιςεισ (κεριά), κλπ. Ο μθχανικόσ 

κακαριςμόσ κα γίνει με τθ βοικεια διάφορων μικροεργαλείων, όπωσ νυςτζρια, ςπάτουλεσ 

κλπ.  



2. Χθμικόσ κακαριςμόσ

Θ δράςθ των χθμικϊν διαλυτϊν ζγκειται ςτο ότι ζχουν τθν ιδιότθτα να μετατρζπουν 

ζνα ςτερεό ςε διάλυμα ι gel ι να προκαλοφν τθ διόγκωςι του με αποτζλεςμα να το 

απομακρφνουν από τθ ηωγραφικι επιφάνεια. Θ ικανότθτά τουσ αυτι εξαρτάται από τθ 

φφςθ του διαλφτθ και τθ φφςθ των υλικϊν που πρζπει να διαλφςουν. Από τα δείγματα που 

πραγματοποιικθκαν θ ακετόνθ και θ αικανόλθ ενδείκνυνται για τθν αφαίρεςθ 

επιφανειακϊν ρφπων. Το κακαρό white spirit βοθκάει το μθχανικό κακαριςμό για τθν 

αφαίρεςθ λιπαρϊν επικακιςεων (κεριά, λάδια) από τισ τοιχογραφίεσ.  

3. Επιφανειακά ταςιενεργά

Ωσ ταςιενεργό και ελαφρφ απολυμαντικό λειτουργεί θ πάςτα ΑΒ 57, που περιζχει 1 lt 

απιονιςμζνο νερό, 60 gr καρβοξυμεκυλοκυτταρίνθ, 30 gr όξινο ανκρακικό αμμϊνιο, 50 gr 

όξινο ανκρακικό νάτριο και 25 gr Desogen (άλασ του τεταρτοταγοφσ αμμωνίου). Θ χριςθ 

τθσ πάςτασ ΑΒ 57 ζχει άριςτο αιςκθτικό αποτζλεςμα. Ανάλογα με το χρόνο δράςθσ τθσ 

πάςτασ ζχουμε το επικυμθτό βάκοσ κακαριςμοφ. Ωςτόςο κα πρζπει να γίνεται επιμελισ 

αφαίρεςι τθσ από τθν επιφάνεια των τοιχογραφιϊν με απόπλυςθ με απιονιςμζνο νερό, 

διότι διαφορετικά μπορεί να δρα ανεξζλεγκτα και μετά τθ ςυντιρθςθ. 

Θ πάςτα ΑΒ 57 μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν απομάκρυνςθ των 

κρυςταλλοποιθμζνων αλάτων από τθν επιφάνεια των τοιχογραφιϊν.  

4. Κακαριςμόσ των αλάτων

Στθν περίπτωςθ των διαλυτϊν αλάτων, θ αφαίρεςι τουσ μπορεί να γίνει με 

επικζματα απιονιςμζνου νεροφ, με ιαπωνικό χαρτί, χαρτοπολτό ι κάποιο άλλο 

απορροφθτικό μζςο. Θ περίπτωςθ των αδιάλυτων αλάτων είναι περιςςότερο δφςκολθ ςτθν 

αντιμετϊπιςι τθσ και κζτει απαραίτθτο το μθχανικό κακαριςμό. Με το μθχανικό κακαριςμό 

αφαιρείται θ μεγαλφτερθ ποςότθτα των αλάτων και τα υπολείμματα ςτθ ςυνζχεια 

αντιμετωπίηονται με κάποιο άλλο υλικό, όπωσ είναι θ πάςτα ΑΒ 57. 

5. Αφαίρεςθ λιπαρϊν επικακιςεων

Οι λιπαρζσ επικακιςεισ (κεριά, λάδια κλπ.) κα αφαιρεκοφν με χθμικό και μθχανικό 

κακαριςμό με χριςθ white spirit και νυςτεριοφ. Ππου χρειαςτεί μπορεί να γίνει ενιςχυτικά 

χριςθ κερμαινόμενθσ ςπάτουλασ και απορροφθτικοφ χαρτιοφ. 



6. Αφαίρεςθ των επιηωγραφίςεων

Για τθν αφαίρεςθ των επιηωγραφίςεων κα γίνουν δοκιμαςτικζσ τομζσ και ςτθ 

ςυνζχεια κα αφαιρεκοφν με τθ χριςθ χθμικϊν διαλυτϊν και παςτϊν κακϊσ και με 

μθχανικά μζςα. Για το χρόνο δράςθσ των υλικϊν αυτϊν κα γίνουν δοκιμαςτικά τεςτ ϊςτε 

να ελεγχκεί ο χρόνοσ δράςθσ και θ επίδραςθ των υλικϊν ςτα αυκεντικά χρωματικά 

ςτρϊματα. H αφαίρεςθ των επιηωγραφίςεων κα γίνει ςταδιακά και με ελεγχόμενο τρόπο 

ϊςτε να διατθρθκοφν τα υποκείμενα αυκεντικά ηωγραφικά ςτρϊματα. 

4.4.2 Στερζωςθ των χρωματικϊν ςτρωμάτων 

Στθν περίπτωςθ των τοιχογραφιϊν του ναοφ Κοιμιςεωσ Τθσ Κεοτόκου για τθ 

ςτερζωςθ των χρωματικϊν ςτρωμάτων προτείνεται να χρθςιμοποιθκεί το Lascaux 

Hydrogrund (5-10% ςε νερό). Το  Hydrogrund N.750 είναι ακρυλικό πολυμερζσ με ιδιαίτερα 

μικρι κοκκομετρία (0,06 micron, pH 8) που δεν περιζχει κανζνα χθμικό διαλφτθ. Διαλφεται 

με νερό και εμφανίηει ςυγκεκριμζνα πλεονεκτιματα, κακϊσ δεν ςχθματίηει γυαλιςτερι 

μεμβράνθ ςτθ ηωγραφικι επιφάνεια (επιτρζπει ςτθ ηωγραφικι να ανταλλάςει υγραςία με 

το περιβάλλον) και ζχει καλφτερθ διειςδυτικι ικανότθτα εξαιτίασ τθσ μικρότερθσ 

κοκκομετρίασ του. Μπορεί επίςθσ να ςτερεϊςει μια ευπακι τοιχογραφία ζτςι ϊςτε να 

επιτρζπει τον κακαριςμό τθσ. Επιπλζον με προςκικθ του προϊόντοσ Disponil 20 

επιτυγχάνεται μεγαλφτερθ διειςδυτικότθτα του . 

4.5 Αιςκθτικι αποκατάςταςθ 

Θ αιςκθτικι αποκατάςταςθ των τοιχογραφιϊν κα γίνει με βάςθ τθ ςφγχρονθ 

δεοντολογία τθσ ςυντιρθςθσ ζργων τζχνθσ, όπωσ αυτι διαμορφϊνεται μζςα από τισ 

διεκνείσ ςυμβάςεισ, ζτςι ϊςτε να μθ κιγεί θ ιςτορικι και αιςκθτικι αξία του ζργου και κα 

ςτοχεφςει ςτθν καλφτερθ παρουςίαςθ τθσ ηωγραφικισ. Οι τυχόν απϊλειεσ μικρϊν ι 

μεγάλων τμθμάτων διακόπτουν τθ ςυνζχεια των παραςτάςεων και αλλοιϊνουν τθν 

αιςκθτικι του ςυνόλου. Συνεπϊσ οι επεμβάςεισ κα πρζπει να ςτοχεφουν ςτθν 

αποκατάςταςθ αυτισ τθσ αιςκθτικισ ενότθτασ. Θ αιςκθτικι αποκατάςταςθ περιλαμβάνει 

τα εξισ ςτάδια: 

Τθ ςυμπλιρωςθ των απωλειϊν του υποςτρϊματοσ, οι οποίεσ διακόπτουν τθ 

ςυνζχεια των παραςτάςεων. Το κονίαμα που κα χρθςιμοποιθκεί κα περιζχει: 2 μζρθ 

ποταμίςια ι νταμαρίςια άμμο, θ οποία περιζχει μικρό ποςοςτό αλάτων, 1 μζροσ υδραυλικι 

άςβεςτο (chaux blanche) , ¼ μζροσ  κθραϊκι γθ ,½ μζροσ κεραμιδόςκονθ ςε τόνο τθσ ϊχρασ 

ϊςτε να αποδϊςει ουδζτερο χρωματικό τόνο. Το χρϊμα του νζου κονιάματοσ κα είναι 

ουδζτερο (μπεη), ϊςτε να αναδεικνφονται οι τοιχογραφίεσ.  



Στισ περιοχζσ όπου υπάρχει ολικι απϊλεια των τοιχογραφιϊν (υπόςτρωμα, 

ηωγραφικι επιφάνεια) προτείνεται να γίνει κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ των λίκινων δόμων 

και των αρμϊν τουσ και ςτθ ςυνζχεια να τοποκετθκεί νζο αρμολόγθμα, διατθρϊντασ ορατι 

τθν τοιχοδομι. 

Πςον αφορά τθν αιςκθτικι αποκατάςταςθ τθσ ηωγραφικισ επιφάνειασ οι χρωματικζσ 

ςυμπλθρϊςεισ κα γίνουν αποκλειςτικά ςε περιοχζσ απωλειϊν και κα είναι διακριτζσ από 

τθν αυκεντικι ηωγραφικι. Για το λόγο αυτό κα χρθςιμοποιθκοφν υδατοδιαλυτά χρϊματα, 

όπωσ είναι οι ακουαρζλεσ. Τα χρϊματα αυτά είναι αντιςτρεπτά, ζχουν λεπτι υφι και 

διαφάνεια και θ υφι τουσ είναι παρόμοια με αυτι των τοιχογραφιϊν. Με τον τρόπο αυτό 

δεν κα αλλοιωκεί θ αυκεντικότθτα τθσ ηωγραφικισ, ενϊ κα επιτευχκεί αιςκθτικι ενότθτα 

ςτο ςφνολο του ναοφ.  

Θ ετερογζνεια των υλικϊν, εφόςον αυτά δεν κζτουν ςε κίνδυνο τα αυκεντικά υλικά 

των τοιχογραφιϊν, επιτρζπει μελλοντικά τον εντοπιςμό τθσ επζμβαςθσ και τθν αφαίρεςι 

τθσ αν αυτό κρικεί απαραίτθτο.  

Συμπλθρωματικά μπορεί να γίνει επίχριςθ των τοιχογραφιϊν (φιξάριςμα) με 

διάλυμα Hydrogrund 3% ςε νερό για προςταςία τουσ από τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ. 

4.6  Οργάνωςθ εργοταξίου – Συνκικεσ υγιεινισ και αςφάλειασ 

 Κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ των τοιχογραφιϊν του ναοφ Κοιμιςεωσ 

τθσ Κεοτόκου πρζπει να λθφκοφν μζτρα που να εξαςφαλίηουν τισ απαραίτθτεσ ςυνκικεσ 

υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και των επιςκεπτϊν. 

 Τα ικριϊματα πρζπει να είναι ςτακερά και τα δάπεδα εργαςίασ αςφαλι. Κα πρζπει 

να εξαςφαλιςτεί θ αςφαλισ άνοδοσ και κάκοδοσ από τα ικριϊματα, που κα γίνεται από 

ςυγκεκριμζνα ςθμεία, ενϊ και ςτα διάφορα φψθ τθσ ςκαλωςιάσ κα υπάρχουν κάγκελα ι 

ςχοινιά για τθν αποτροπι πτϊςθσ. Στα δάπεδα εργαςίασ δεν κα πρζπει να τοποκετοφνται 

εργαλεία που δεν πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν. Επίςθσ δεν κα επιτρζπεται θ διζλευςθ 

κάτω από τα ικριϊματα και ο χϊροσ κα ςθματοδοτείται με κόκκινθ ταινία. 

 Οι διαλφτεσ και τα επικίνδυνα υλικά κα αποκθκεφονται εκτόσ του εργοταξίου ςε 

χϊρο αςφαλι και ελεγχόμενο. Για τουσ εργαηόμενουσ κα υπάρχει ατομικόσ εξοπλιςμόσ 

προςταςίασ (μάςκεσ, γάντια, γυαλιά) για τισ εργαςίεσ που απαιτοφν ειδικι προςταςία.  



ΡΑ΢Α΢ΤΗΜΑ 1 

1. Χάρτθσ κατανομισ τθσ υγραςίασ ςτθν επιφάνεια των τοιχογραφιϊν

  Θ καταγραφι ζγινε με το ψθφιακό υγρόμετρο επαφισ  GREISINGER Εlectrοnic 

GMBHGHK91KK με απευκείασ μετριςεισ ςε κλίμακα 1 ζωσ 100. Στθν επιφάνεια των 

τοιχογραφιϊν ορίςτθκε κάνναβοσ ςε τετράγωνο διαςτάςεων 20cmΧ20 εκ.  Για τθ μεταφορά 

των ενδείξεων από τα ςυγκεκριμζνα ςθμεία τθσ τοιχογραφίασ και τθν καταγραφι τουσ ςε 

αντίςτοιχα ςτα ςχζδια για τθν αναλυτικι επεξεργαςία τουσ, δθμιουργικθκαν αναπτφγματα 

των πλευρϊν ςε κλίμακα 1:20 πάνω ςε κάνναβο. Για τθν επεξεργαςία των ενδείξεων και τθ 

δθμιουργία των χαρτϊν υγραςίασ κρίκθκε απαραίτθτο να γίνει ομαδοποίθςθ των ενδείξεων 

και ζνταξθ τουσ ςε κλίμακα πζντε βακμίδων ωσ εξισ:Α) 0-10, Β) 11-30, Γ)31-50, Δ)51-70, 

Ε)71-100, ϊςτε να ενοποιοφνται οι ενδείξεισ. Θ κάκε ομάδα χαρακτθρίηεται με χρϊματα 

ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκεί μία χρωματικι κλίμακα που κα παρουςιάηει ανάγλυφθ τθν 

εικόνα κατανομισ τθσ υγραςίασ  ςτθν επιφάνεια των τοιχογραφιϊν. Ραράλλθλα με τισ 

μετριςεισ τθσ υγραςίασ ςτθν επιφάνεια και επιλεκτικά  ςτο εςωτερικό του υποςτρϊματοσ 

των τοιχογραφιϊν, ζγιναν μετριςεισ τθσ κερμοκραςίασ ςτισ ίδιεσ ακριβϊσ κζςεισ του 

καννάβου με αυτζσ τθσ υγραςίασ και το ίδιο διάςτθμα. Για τισ μετριςεισ χρθςιμοποιικθκε 

φορθτό κερμόμετρο ακίδασ Ηand-Held instruments P 300. 

Θ γενικι εικόνα που διαμορφϊνεται από τθν κατανομι τθσ υγραςίασ ςτουσ χάρτεσ, 
μπορεί να χαρακτθριςτεί γενικά καλι. Οι ςυγκεντρϊςεισ οι οποίεσ εντοπίηονται να ζχουν 
πλιξει το μνθμείο με τθν πιο ςοβαρι μορφι (κλίμακα Γ’: 31%-50%) περιορίηονται ςε μικρισ 
ζκταςθσ περιοχζσ ςε διάφορα ςθμεία ςτθ βόρεια και τθ νότια πλευρά κυρίωσ ςτθ ηϊνθ των 
ολόςωμων Αγίων, ςτθν ανατολικι πλευρά κακϊσ και ςτθν κόγχθ του ιεροφ ςτα χαμθλότερα 
κυρίωσ τμιματα. Στισ υπόλοιπεσ επιφάνειεσ οι ενδείξεισ εντάςςονται ςε βακμίδεσ με 
χαμθλότερα ποςοςτά και ιδιαίτερα ςτισ βακμίδεσ Α’ και Β’( 0%-10% και 11%-30%). 

Ριο αναλυτικά καταγράφθκε ότι: 

Οι επιφάνειεσ τθσ βόρειασ πλευράσ δεν παρουςιάηουν προβλιματα από τθν 

παρουςία τθσ υγραςίασ. Οι ενδείξεισ των ςυγκεντρϊςεων υγραςίασ ςε μεγαλφτερθ ζκταςθ 

παρουςιάηονται ςε ιπια μορφι και εντάςςονται κυρίωσ ςτθν Α’, Β’ και Γ’ Βακμίδα. Οι 

περιοχζσ με ςυγκεντρϊςεισ υγραςίασ διαμορφϊνονται με κλιμάκωςθ από τθ ηϊνθ των 

ολόςωμων Αγίων ςτο κάτω τμιμα του διακόςμου, όπου καταγράφονται τα ελάχιςτα 

ποςοςτά υγραςίασ (Αϋ Βακμίδα 0 %-10% ) και επεκτείνονται αντίςτοιχα με το φψοσ. Ζτςι, 



διαμορφϊνεται μία δεφτερθ περιοχι  που ορίηεται από το πάνω τμιμα τθσ ηϊνθσ των 

ολόςωμων Αγίων  και εκτείνεται ςτο ιερό, τουσ κόλουσ του βόρειου κλίτουσ.  Τα ποςοςτά 

υγραςίασ που καταγράφονται, εντάςςονται ςτθ Β’ Βακμίδα με ποςοςτά 11%-30%. Οι  πιο 

υψθλζσ τιμζσ καταγράφονται ςτο ιερό ςτθν παράςταςθ του οράματοσ του Ρζτρου 

Αλεξανδρείασ με ποςοςτά υγραςίασ  που εντάςςονται ςτθ Γ’ Βακμίδα ( 31 % -50 %).  

Θ νότια πλευρά παρουςιάηει μία αντίςτοιχθ εικόνα με τθ βόρεια πλευρά ςε πιο ιπιο 
βακμό.  Ζτςι, ζνα μεγάλο τμιμα τθσ παρουςιάηει τθν ίδια ςχεδόν εικόνα με αυτι τθσ 
βόρειασ πλευράσ, ό που τα ποςοςτά είναι ανφπαρκτα ι πάρα πολφ χαμθλά (Α’ Βακμίδα 0%-
10%).  Στο υπόλοιπο τμιμα τθσ, ςε μεγάλεσ περιοχζσ εντοπίςτθκαν και καταγράφθκαν 
μζτριεσ  τιμζσ ςχετικισ υγραςίασ που εντάςςονται ςτθ Β’ και  Γ’  βακμίδα (11%-30% και 
31%-50% ) όπωσ θ ηϊνθ των ολόςωμων Αγίων. Οι υπόλοιπεσ περιοχζσ  όπωσ ολόκλθρθ θ 
ζκταςθ τθσ ηϊνθσ των ολόςωμων Αγίων μζχρι το ιερό αλλά και περιοχζσ των κόλων του 
νότιου κλίτουσ ,εντάςςονται ςτθ Β’ Βακμίδα.   

Εντοπίηονται περιοχζσ με ςυγκεντρϊςεισ που εντάςςονται ςτθ Γ’ Βακμίδα ςτο χϊρο 
του ιεροφ , ςτισ ηϊνεσ των ολόςωμων Αγίων και  των μεταλλίων και ςτο ανϊτατο τμιμα ςε 
μικρζσ περιοχζσ  μεταξφ των παρακφρων ςτο κεντρικό και δυτικό τμιμα του κυρίωσ ναοφ. 
Οι υπόλοιπεσ περιοχζσ εντάςςονται ςτθ Β’ Βακμίδα, εκτόσ από ζνα μικρό τμιμα που 
βρίςκεται ςτο χϊρο του ιεροφ ςτθ ηϊνθ του διακοςμθτικοφ όπου καταγράφθκαν υψθλά  
ποςοςτά ( 51%-70% ) τα οποία εντάςςονται ςτθ Δ’ Βακμίδα. 

Οι κόλοι του κεντρικοφ κλίτουσ του ναοφ με τισ παραςτάςεισ του Ραντοκράτορα και 

τθσ Ραναγίασ και κάποια τμιματα των ςφαιρικϊν τριγϊνων κακϊσ και οι περιοχζσ των 

τυμπάνων ςτθ βόρεια και νότια τοξοςτοιχία εντάςςονται ςτθ Β’ Βακμίδα ( 11%-30 %). Στισ 

υπόλοιπεσ περιοχζσ των τμθμάτων αυτϊν τα ποςοςτά υγραςίασ είναι πολφ χαμθλά ζωσ 

ελάχιςτα και εντάςςονται  ςτθ Βακμίδα Α’.  

2. Μετριςεισ ςχετικισ υγραςίασ και κερμοκραςίασ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα επτά
θμερϊν

  Οι μετριςεισ τθσ κερμοκραςίασ και τθσ ςχετικισ ζλαβαν χϊρα κατά το διάςτθμα - 

2/11/2015-7/11/2015.   

Οι μετριςεισ ξεκίνθςαν ςτισ 2/11/2015 και δόκθκε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ 

εικονογραφθμζνεσ περιοχζσ. Θ  αρχι ζγινε  ςε μία από τισ ψθλότερεσ περιοχζσ του ναοφ, 

ςτον κεντρικό τροφλο με τον Ραντοκράτορα. Οι κερμοκραςίεσ κυμάνκθκαν ςτισ περιοχζσ 

αυτζσ από 17,6 ο C-18,9 ο C. Τθν ίδια μζρα ολοκλθρϊκθκαν οι μετριςεισ ςτουσ πζντε 

κόλουσ του κεντρικοφ κλίτουσ. Οι τιμζσ ςτισ περιοχζσ αυτζσ κυμάνκθκαν από 17,3 ο C ωσ 

19,1 ο C. 



  Στισ  3/11/2015 οι μετριςεισ που ζγιναν επιφάνειεσ των τυμπάνων τθσ βόρειασ και 

νότιασ τοξοςτοιχίασ με τιμζσ ίςεσ ι ελάχιςτα μικρότερεσ από τισ προθγοφμενεσ όπωσ 17,1 ο

C ωσ 18,8 ο C. Το ίδιο διάςτθμα θ κερμοκραςία  του περιβάλλοντοσ ςτο εςωτερικό του 

μνθμείου κυμάνκθκε από 14,5 ο C ωσ 19,4 ο C και θ ςχετικι υγραςία από 65,3 % ζωσ 78,7 %. 

  Στισ 4/11/2015 ζγιναν μετριςεισ ςτισ κάκετεσ επιφάνειεσ τθσ βόρειασ  και νότιασ 

πλευράσ ςτο φψοσ τθσ ηϊνθσ των ολόςωμων Αγίων και τθσ ηϊνθσ των μεταλλίων, όπου 

καταγράφθκαν τιμζσ από 16,4 ο C ωσ 17,9 ο C. Το ίδιο διάςτθμα οι τιμζσ τθσ κερμοκραςίασ 

ςτον εςωτερικό χϊρο κυμάνκθκαν από 13,9 ο C ζωσ 15,8 ο C ενϊ οι τιμζσ ςχετικισ υγραςίασ 

από 71,5 % ζωσ 75,9 %.  Στον  εξωτερικό χϊρο οι τιμζσ αντίςτοιχα κυμάνκθκαν από 11,8 ο C 

ωσ 19,6 ο C και θ υγραςία από 38,5 % ωσ 89,1%. 

  Στισ 5/11/2015 οι μετριςεισ κάλυψαν τθν ανατολικι πλευρά με ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςτθν κεντρικι αψίδα και καταγράφθκαν τιμζσ όπωσ 17,6 ο C  ωσ 18,7 ο C  ςτο άνω τμιμα τθσ 

κεντρικισ αψίδασ, και ςτο κεντρικό κάκετο τμιμα με τθν παράςταςθ του Ευαγγελιςμοφ 

αλλά και χαμθλότερα ςτα κάκετα τμιματα τθσ πλευράσ τιμζσ  όπωσ 16,8 ο C  ωσ 17,6 ο C. Τθν 

θμζρα αυτι οι τιμζσ ςτο εςωτερικό του μνθμείου ιταν 14,3 ο C ζωσ 18,1 ο C. Στο εξωτερικό 

οι τιμζσ διαμορφϊκθκαν με μεγάλο εφροσ τθσ τάξεωσ των 11,1 μονάδων (11 ο C ζωσ 22,1 ο 

C) για τθ κερμοκραςία και των 35,5μονάδων (55,3 % ζωσ 90,8%) για τθν υγραςία.

  Στισ 6/11/2015 και 7/11/2015 οι μετριςεισ κάλυψαν ενδεικτικά περιοχζσ που δεν 

φζρουν ηωγραφικι επιφάνεια και οι περιςςότερεσ από αυτζσ ζχουν καλυφκεί 

μεταγενζςτερα με ςτρϊμα αςβζςτθ ι ελαιοχρϊματοσ.  Ππωσ διαπιςτϊκθκε παρουςιάςαν 

τιμζσ ελαφρϊσ αυξθμζνεσ από τισ προθγοφμενεσ μζρεσ. Ζτςι οι ελάχιςτεσ τιμζσ που 

καταγράφθκαν ιταν 17,8 ο C ,16,9 ο C ,17,3 ο C ,18,1 ο C και οι μζγιςτεσ 18,5 ο C,  19,1 ο C,18,8 ο

C ,19,3 ο C.  Οι τιμζσ τθσ υγραςίασ αντίςτοιχα ιταν ελαφρϊσ χαμθλότερεσ ςτο εξωτερικό και 

ςτο εςωτερικό του μνθμείου ςτα ίδια ςχεδόν επίπεδα και με αυτζσ των άλλων θμερϊν, 

δθλαδι ςτο εξωτερικό από 42,5 % ωσ 83,9% και ςτο εςωτερικό από 66,8% ζωσ 73,5 %. 

Μετά από τθν αναλυτικι παράκεςθ των ςτοιχείων από τισ καταγραφζσ και τον μερικό 
ςυςχετιςμό τουσ, διαμορφϊνουμε μια γενικι εικόνα για τον τρόπο που ςυμπεριφζρονται οι 
εςωτερικζσ επιφάνειεσ ςτισ κερμικζσ μεταβολζσ.  

 Ζνα μεγάλο μζροσ των επιφανειϊν με τισ τοιχογραφίεσ παρουςιάηονται πιο κερμζσ από
τθν κερμοκραςία του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ του ναοφ κατά μία (1) ζωσ μιάμιςθ  (1,5)
μονάδεσ.

 Θ κερμικι ςυμπεριφορά των ψθλότερων τμθμάτων τθσ βόρειασ ανατολικισ και λιγότερο
τθσ νότιασ πλευράσ εξαρτάται από παράγοντεσ όπωσ είναι θ  άμεςθ ζκκεςθ των περιοχϊν
αυτϊν ςτισ εξωτερικζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, θ  μειωμζνθ τοπικι κερμικι αντίςταςθ
τθσ λικοδομισ αλλά και οι κινιςεισ των αερίων ρευμάτων οι οποίοι δεν μποροφν ςτθν
φάςθ αυτι τθσ μελζτθσ να ςυνυπολογιςτοφν .

 Το εφροσ των διακυμάνςεων των τιμϊν είναι μικρό ζτςι ϊςτε να μθν επθρεάηει άμεςα τθν
ςυμπεριφορά των υλικϊν των τοιχογραφιϊν.



 Ραρατθροφνται όμοιεσ διακυμάνςεισ τθσ κερμοκραςίασ ςτο εξωτερικό περιβάλλον του
μνθμείου θ οποία  κυμαίνεται με πάρα πολφ μικρζσ αποκλίςεισ.

 Τα ποςοςτά τθσ ςχετικισ υγραςίασ ςτο εςωτερικό του μνθμείου βρίςκονται ςε επίπεδα
65,9%-79,3%. Στον εξωτερικό χϊρο οι τιμζσ των ποςοςτϊν ζχουν χαμθλό ελάχιςτο και
υψθλό μζγιςτο με ελάχιςτθ τιμι 43,9 % και μζγιςτθ τιμι 89,4% με το εφροσ να
διευρφνεται ιδιαίτερα ςτισ μζρεσ των απότομων κλιματολογικϊν αλλαγϊν.

3. Μετριςεισ τθσ ςχετικισ υγραςίασ και κερμοκραςίασ του αζρα ςτο εςωτερικό και το
εξωτερικό του ναοφ ςε ετιςιο κφκλο

  Για τθ διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ εικόνασ για το μικροκλίμα που επικρατεί 

ςτο εςωτερικό του ναοφ και τισ διακυμάνςεισ που ςυμβαίνουν ςε αυτό κατά τθν διάρκεια 

του χρόνου, πραγματοποιικθκε μια ςειρά ςυνεχϊν μετριςεων τθσ κερμοκραςίασ και τθσ 

υγραςίασ του αζρα ςτο εςωτερικό και το εξωτερικό του μνθμείου. 

  Για τισ καταγραφζσ χρθςιμοποιικθκε το ηεφγοσ φορθτϊν μικροχπολογιςτϊν 

ςυνεχοφσ καταγραφισ Tihgtag Plus 1500 τθσ Gemini Data Loggers θ οποίοι τοποκετικθκαν 

ςε επιλεγμζνεσ κζςεισ αντίςτοιχα ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό του μνθμείου. Οι 

καταγραφζσ πραγματοποιικθκαν ανά ϊρα και αποκθκεφτθκαν ςτθ μνιμθ του 

μικροχπολογιςτι (δυνατότθτα 16.000 μετριςεων). Το ςυγκεκριμζνο καταγραφικό διακζτει 

κλίμακα καταγραφισ από –30 οC ζωσ και 50 οC για τθ κερμοκραςία και από 0 ζωσ 100% RH 

για τθ ςχετικι υγραςία. 

  Οι μετριςεισ άρχιςαν ςτισ 26/03/2015 και ςυνεχίςτθκαν με ςυνεχι καταγραφι 

μζχρι τισ 28/03/2016 κατά ζνα ολόκλθρο θμερολογιακό ζτοσ ϊςτε να διαμορφωκεί μία 

αρκετά αντιπροςωπευτικι εικόνα κφρια τισ μεταβατικζσ περιόδουσ: άνοιξθ-καλοκαίρι, 

καλοκαίρι–φκινόπωρο, φκινόπωρο-χειμϊνασ, χειμϊνασ-άνοιξθ. Το χρονικό διάςτθμα 

παραμονισ των καταγραφικϊν μθχανθμάτων ςτθν κάκε κζςθ ιταν μια εβδομάδα. Το 

ςφνολο των ενδείξεων των καταγραφϊν παρουςιάηει μια αρκετά ολοκλθρωμζνθ εικόνα για 

τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν περιοχι και για το πϊσ και πόςο 

επθρεάηεται το εςωτερικό του μνθμείου. Θ επιλογι των κζςεων ζγινε με γνϊμονα τθν 

προςπάκεια ανίχνευςθσ των πικανϊν διαφορετικϊν υγρομετρικϊν δεδομζνων που 

επικρατοφςαν ςτισ κζςεισ αυτζσ λόγω τθσ επίδραςθσ των διαφορετικϊν παραγόντων και 

τον ςυνυπολογιςμό τουσ κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ γενικότερθσ εικόνασ τθσ κλιματολογικισ 

ςυμπεριφοράσ του μνθμείου 

Στο ςχζδιο Λ  (κάτοψθ των χϊρων του κακολικοφ και των πρόςκετων κτιςμάτων) που 

επιςυνάπτεται, ςθμειϊνονται με αρικμοφσ όλεσ εκείνεσ οι κζςεισ, που φιλοξζνθςαν τα 

καταγραφικά όργανα και παραπζμπουν ςε αντίςτοιχα χρονικά διαςτιματα που ορίηονται 



ςτον πίνακα 1. .  Στον πίνακα Λ παρουςιάηονται αναλυτικά οι ενδείξεισ των καταγραφικϊν ςε 

εβδομαδιαίεσ ομαδοποιιςεισ για τθν υγραςία και τθν κερμοκραςία ςτο εςωτερικό και 

εξωτερικό του μνθμείου. 

  Α . Το εσωτερικό του ναού 

1. Μετριςεισ κερμοκραςίασ

  Από τα ςτοιχεία του πίνακα, φαίνεται ότι θ υψθλότερθ κερμοκραςία ςτο 
εςωτερικό του μνθμείου όλθ τθν περίοδο των καταγραφϊν ιταν 18,3 οC  και καταγράφθκε 
ςε δφο διαφορετικά διαςτιματα α) 28/9/2015- 5/10/2015 και β)7/12/2015-14/12/2015 
όταν το καταγραφικό ιταν τοποκετθμζνο αντίςτοιχα ςτισ  κζςεισ  Nο 1 ςτθ βορειοδυτικι 
γωνία   του   παλαιοφ  νάρκθκα και  Νο 6  ςτθ δυτικι πλευρά ςτο ανατολικό τμιμα του 
κυρίωσ  ναοφ  δίπλα ςτο τζμπλο. Τα ίδια χρονικά διαςτιματα οι ελάχιςτεσ κερμοκραςίεσ 
που καταγράφθκαν ιταν 16,2 οC  και 10,4 οC. Επομζνωσ θ διαφορά μεταξφ των ελαχίςτων 
και μεγίςτων τιμϊν είναι 2,1 οC  και 7,9 οC  . 

Συγκρίνοντασ τισ τιμζσ αυτζσ με αυτζσ του εξωτερικοφ χϊρου( 21,2 οC  μζγιςτθ 
και 18,3 οC  ελάχιςτθ)  προκφπτει διαφορά 2,9  οC  όταν  το καταγραφικό   βριςκόταν 
τοποκετθμζνο ςτθ κζςθ Νο 1  και για 17,6 οC  μζγιςτθ και 3,4 οC  ελάχιςτθ προκφπτει 
διαφορά 14,2 οC  όταν το καταγραφικό βριςκόταν ςτθ κζςθ  Νο 6. Εδϊ κα πρζπει να 
επιςθμάνουμε ότι με  τισ  μζχρι  τϊρα τιμζσ  που προκφπτουν,  ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ  θ 
διαφορά  ποφ υπάρχει μεταξφ τθσ εξωτερικισ  μζγιςτθσ και τθσ  αντίςτοιχθσ  εςωτερικισ 
είναι μόνον  (2,9 οC)  ενϊ ςτθν δεφτερθ, θ εξωτερικι  κερμοκραςία που καταγράφεται 
είναι μικρότερθ κατά 0,7 οC  από τθν αντίςτοιχθ εςωτερικι.  

Πλεσ οι άλλεσ τιμζσ που καταγράφθκαν κατά τθν περίοδο των είκοςι ζξι 
εβδομάδων ςτο εςωτερικό του ναοφ  διατθρικθκαν ςε μζτρια επίπεδα και παρουςίαηαν 
μία ομαλι διακφμανςθ όπωσ 7,5 οC  -11,2 οC   και διαφορά 3,7 μονάδεσ με το καταγραφικό 
τοποκετθμζνο ςτθν κζςθ Νο 10 ςτθν ΒΑ γωνία του ιεροφ τθν εβδομάδα 1/2/2016-  
8/2/2016  και  5,9 οC  - 11,9 οC  με διαφορά 7 οC  τθν εβδομάδα  9/11/2015-16/11/ 2015  
όταν το καταγραφικό βριςκόταν τοποκετθμζνο ςτθν κζςθ No 4. 

Οι διακυμάνςεισ ςτο εςωτερικό του ναοφ είχαν μικρό εφροσ και διατθρικθκαν 
ςε χαμθλά επίπεδα, από 2,1 οC –8,9 οC  με κφριο εφροσ τιμϊν από 3,7 ζωσ 7,3 οC . Υψθλζσ 
τιμζσ καταγράφθκαν μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που οφείλονται ςε παράγοντεσ 
όπωσ είναι θ κζρμανςθ  και γενικά θ ζντονθ λειτουργία του ναοφ, που ςυμπίπτει με τισ 
μεγάλεσ γιορτζσ όπωσ είναι τα Χριςτοφγεννα και θ εορτι του Αγίου Βαςιλείου, όπου 
διαταράςςεται θ ιςορροπία του μικροκλίματοσ.  Αντίςτοιχα, τα ίδια διαςτιματα ςτο 
εξωτερικό του μνθμείου , με το καταγραφικό τοποκετθμζνο ςτισ ίδιεσ κζςεισ ,  μζγιςτεσ 
και ελάχιςτεσ τιμζσ που καταγράφθκαν ιταν α) 17,8 οC  και 7,3 οC  με διαφορά 10,5 οC  και 
β) 16,2 οC  και 1,6 οC  ελάχιςτο και διαφορά 14,6 μονάδεσ  . 

Θ χαμθλότερθ κερμοκραςία καταγράφτθκε το διάςτθμα 9/11/2015-6/11/2015 
και ιταν 4,9 οC όταν το καταγραφικό βριςκόταν ςτθν κζςθ Νο4  ςτθ νοτιοδυτικι  γωνία. 
Ανάλογεσ τιμζσ ελάχιςτα αυξθμζνεσ (5,2 οC ,7,3 οC , 6,47,3 οC  και 5,4 οC, 7,3 οC) προζκυψαν 



και τισ τρεισ επόμενεσ εβδομάδεσ όταν θ αντίςτοιχεσ μζγιςτεσ  τιμζσ  ιταν 12,4 7,3 οC  ,13,1 

οC,  7,3 οC  και 13,4 7,3 οC  με διαφορά 7,2 μονάδεσ, 6,7 και 8. 

Τθν εβδομάδα 18/1/2016-25/1/2016 καταγράφθκε θ κατϊτατθ κερμοκραςία, 
1,7 οC  όταν το μθχάνθμα καταγραφισ ιταν τοποκετθμζνο ςτθ κζςθ Νο 9 ςτθν ανατολικι 
πλευρά ςτο βόρειο τμιμα τθσ κόγχθσ του ιεροφ. Και τισ δφο επόμενεσ εβδομάδεσ 
25/1/2016-8/2/2016, οι κερμοκραςίεσ που καταγράφθκαν ιταν 0,6 οC και 1,7 οC. 
Εξετάηοντασ  τισ κερμοκραςίεσ που καταγράφθκαν  ςτο εςωτερικό του ναοφ  το ίδιο 
χρονικό διάςτθμα οι τιμζσ που προζκυψαν ιταν  6,7 οC, 6,9 οC και 7,5 οC  και θ μεταξφ τουσ 
διαφορά 8,4, 6,3 και 5,9 μονάδεσ.  

Από τα παραπάνω προκφπτουν τα εξισ ςυμπεράςματα: 

 Ο ναόσ εςωτερικά διατθρεί ζνα ςχετικά ςτακερό μικροκλίμα. Οι όποιεσ μεταβολζσ
ςυμβαίνουν ςτον εξωτερικό περιβάλλοντα χϊρο επθρεάηουν  και τισ περιβαλλοντικζσ
ςυνκικεσ ςτο εςωτερικό του ναοφ αλλά οι μεταβολζσ που ςυμβαίνουν, είναι αργζσ και
μικρζσ.

 Οι διακυμάνςεισ των κερμοκραςιϊν ςτο εςωτερικό του ναοφ δεν ζχουν μεγάλο εφροσ
και διατθροφνται ςε χαμθλά επίπεδα, από 2,1οC-8,9οC με πιο ςυνθκιςμζνεσ τισ περιοχζσ
3,7 οC-7,3 οC. Υψθλζσ τιμζσ καταγράφονται  μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ κατά τα
διαςτιματα που λειτουργείται ο ναόσ, όπου διαταράςςεται θ ιςορροπία του
μικροκλίματοσ λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ εςωτερικισ κερμοκραςίασ λόγω τθσ ςυγκζντρωςθσ
των πιςτϊν και των αναμμζνων κεριϊν.

2. Μετριςεισ ςχετικισ υγραςίασ

Οι τιμζσ τθσ ςχετικισ υγραςίασ ςτο εςωτερικό του ναοφ διαμορφϊκθκαν ςε 
ςχετικά χαμθλά επίπεδα το μεγαλφτερο διάςτθμα του χρονικοφ διαςτιματοσ των 
καταγραφϊν, με μζγιςτεσ  τιμζσ τθσ RH: 60%-85%. 

Tο διάςτθμα 15/2/2016-22/2/2016, το καταγραφικό βριςκόταν ςτθν κζςθ Νο11 
ςτο ανατολικό τμιμα τθσ βόρειασ πλευράσ με ζνδειξθ RΘ 63,1 %. Το διάςτθμα 
28/12/2015-4/1/2016, όταν το καταγραφικό βριςκόταν ςτθ κζςθ Νο 7 ςτθ 
νοτιοανατολικι  γωνία του ναοφ, καταγράφθκε RH 39,6% και προζκυψε διαφορά 24 
μονάδεσ. Στισ ελάχιςτεσ τιμζσ θ μζγιςτθ τιμι που καταγράφθκε ιταν RH 72,7%   και 
αντίςτοιχθ τιμι ςτισ μζγιςτεσ RH 81,6% με διαφορά 8,9 μονάδεσ, που είναι και θ 
χαμθλότερθ διαφορά όλο το διάςτθμα των καταγραφϊν που προζκυψε το χρονικό 
διάςτθμα 14/3/2016-21/3/2016, όταν το καταγραφικό ιταν τοποκετθμζνο ςτθ κζςθ No 
13 ςτθν ΒΔ γωνία του ναοφ.  

Το διάςτθμα 28/9/2015-4/1/2016, οι τιμζσ τθσ RH κυμαίνονταν ανάμεςα ςε 57,5, 
% και 78,3 % με μία  μζγιςτθ διαφορά  24 μονάδων. 

Το διάςτθμα  8/2/2016-15/2/2016 καταγράφθκε α) θ μεγαλφτερθ διαφορά κατά 
44,9 μονάδεσ μεταξφ τθσ μικρότερθσ (RΘ 47,5%) και τθσ μεγαλφτερθσ τιμισ (RΘ 92,9 %) 
όταν το καταγραφικό βριςκόταν ςτθ κζςθ Νο10 ςτθ  βόρειοανατολικι γωνία τθσ βόρειασ 
πλευράσ.  



  

Το διάςτθμα 14/3/2016 -21/3/2016 καταγράφθκε θ μικρότερθ διαφορά κατά 8,9 

μονάδεσ, όταν το καταγραφικό βριζκόηαν ζηη θέζη Νο13 ζηη ΒΔ γωνία ηοσ ναού.  Η 

διαθορά ανάμεζα ζηη μέγιζηη και ελάτιζηη ηιμή είναι 36 μονάδες. 

 

 Από τισ μετριςεισ αυτζσ προκφπτει ότι δεν καταγράφονται πολφ υψθλζσ τιμζσ τθσ 
υγραςίασ, και οι όποιεσ υψθλζσ τιμζσ καταγράφονται, αποτελοφν εξαίρεςθ. 

 

Β. Ο εξωτερικόσ περιβάλλοντασ χϊροσ του ναοφ 

 

 

1. Μετριςεισ κερμοκραςίασ  

 

Θ ελάχιςτθ τιμι τθσ κερμοκραςίασ ςτο εξωτερικό του ναοφ (-1,7 οC), 
καταγράφθκε κατά το χρονικό διάςτθμα 18/1/2016-25/1/2016 όταν το καταγραφικό 
βριςκόταν ςτθ κζςθ Νο 9 ςτθ γωνία που δθμιουργείται από τθν αψίδα του ιεροφ  και το 
βόρειο τμιμα  τθσ ανατολικισ πλευράσ  του ναοφ.  Χαμθλζσ  επίςθσ κερμοκραςίεσ  
καταγράφθκαν και το διάςτθμα 28/12/2015- 4/1/2016 ( 0,3 οC)  και 25/1/2016- 
1/2/2016 (0,6 οC)  όταν το καταγραφικό  ιταν τοποκετθμζνο ςτισ κζςεισ Νο 7 και Νο 9  
ςτθν ΝΑ γωνία και ςτθ γωνία που δθμιουργείται από τθν αψίδα του ιεροφ και το βόρειο 
τμιμα τθσ ανατολικισ πλευράσ  αντίςτοιχα. Και  τισ τρεισ αυτζσ περιόδουσ οι μζγιςτεσ 
τιμζσ διαμορφϊκθκαν αντίςτοιχα 10,9 οC με διαφορά 12,6 μονάδεσ, 21,9 οC  με 
διαφορά 21,6 μονάδεσ και 13,7 οC με διαφορά 13,1 μονάδεσ αντίςτοιχα.  Χαμθλζσ 
κερμοκραςίεσ μικρότερεσ των 4,9 οC καταγράφθκαν από 16/11/2015-28/3/2016. Θ 
μικρότερθ διαφορά κερμοκραςίασ μεταξφ ελάχιςτθσ και μζγιςτθσ τιμισ, ιταν 2,9 οC και 
καταγράφθκε το διάςτθμα 28/9/2015-5/10/2015, όταν το μθχάνθμα καταγραφισ 
βριςκόταν ςτθ κζςθ Νο 1  ςτo βόρειο τμιμα  τθσ δυτικισ  πλευράσ του ναοφ, ςτον 
ςκεπαςτό εξϊςτθ. 

   Θ μζγιςτθ τιμι, 21,2 οC καταγράφθκε το διάςτθμα 28/9/2015- 5/10/2015 όταν 
το καταγραφικό βριςκόταν ςτθ κζςθ Νο 1 ςτθν ΒΔ γωνία του ναοφ.Το  ίδιο διάςτθμα θ 
ελάχιςτθ τιμι ιταν  18,3 οC με διαφορά 2,9 μονάδεσ. Ανάλογεσ τιμζσ, ελάχιςτα πιο 
χαμθλζσ , με μζγιςτθ 20,8 οC ελάχιςτθ 17,8 οC και διαφορά 3 μονάδεσ ,καταγράφθκαν 
και τθ δεφτερθ εβδομάδα 5/10/2015-12/10/2015, όταν το καταγραφικό βριςκόταν ςτθν 
ίδια κζςθ. Το διάςτθμα αυτό οι ελάχιςτεσ τιμζσ κερμοκραςίασ του εξωτερικοφ είναι 
ίδιεσ με τισ μζγιςτεσ του εςωτερικοφ. 

   Θ μεγαλφτερθ διαφορά, 21,6 οC,  καταγράφθκε το διάςτθμα 28/12/2015-
4/1/2016, όταν το καταγραφικό μθχάνθμα βριςκόταν ςτθ κζςθ Νο7 ςτθ ΝΑ  γωνία   του 
ναοφ. Το υπόλοιπο διάςτθμα, ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ των τιμϊν κυμάνκθκε μεταξφ 8,5 
οC και 14,8 οC εκτόσ από οριςμζνεσ μόνον εξαιρζςεισ  και το εφροσ τθσ διαφοράσ μεταξφ 
τθσ ελάχιςτθσ  και τθσ μζγιςτθσ ιταν 18,7 μονάδεσ. 

     Θ διαφορά τζλοσ των ελάχιςτων τιμϊν του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ 
χϊρου, διαμορφϊκθκε ωσ εξισ: α)Το διάςτθμα  18/1/2016-25/1/2016 ςε 8,4 οC (-1,7 + 



6,7 = 8,4 οC) και ςτθ κζςθ Νο 9  ςτθν  βόρεια γωνία τθσ αψίδασ τθσ ανατολικισ πλευράσ 
του ναοφ.  β)Το διάςτθμα 28/12/2015-4/1/2016 ςε 8,5 οC (8,8-0,3 =,8,5 οC) και ςτθ κζςθ 
Νο7, ςτθ γωνία που δθμιουργείται από τθν νότια  και ανατολικι  πλευρά του ναοφ και 
το διάςτθμα  25/1/2016-1/2/2016 ςε 6,9 οC (6,9-0,6=6,3 οC) ςτθ κζςθ Νο 9 ςτθν 
ανατολικι πλευρά του ναοφ  ςτο βόρειο τμιμα. 

 Θ ελάχιςτθ διαφορά 2,9 οC καταγράφθκε το διάςτθμα 28/9/2015-5/10/2015, 
όταν το καταγραφικό βριςκόταν ςτθ κζςθ Νο1 ςτθ ΒΔ γωνία του ναοφ. Θ ελάχιςτθ τιμι 
3 που καταγράφθκε το διάςτθμα 5/10/2015-12/10/2015, με το καταγραφικό ςτθ κζςθ 
Νο 1 παρουςίαςε ελάχιςτθ απόκλιςθ, μόνον ζνα δζκατο τθσ μονάδασ, από τθν τιμι τθσ 
πρϊτθσ εβδομάδασ. Αντίςτοιχα μικρζσ αποκλίςεισ τθσ τάξθσ των 2,1 και 2,5 μονάδων 
και με ανοδικι πορεία, καταγράφθκαν ςτο  εςωτερικό του ναοφ  τισ πζντε επόμενεσ 
εβδομάδεσ. 

 Οι ελάχιςτεσ κερμοκραςίεσ του εςωτερικοφ κατά ζνα μεγάλο διάςτθμα επτά 
εβδομάδων από τθν αρχι των καταγραφϊν (28/9/2015-16/11/2015) ιταν μικρότερεσ 
από αυτζσ του εξωτερικοφ και  κυμαίνονταν μεταξφ 0,8  οC και 13,3 οC. Άλλεσ τιμζσ που 
καταγράφθκαν ιταν 2,2 οC, 5,6 οC,6 οC και 12,3 οC. Στο εςωτερικό παρατθρικθκαν 
μικρζσ διακυμάνςεισ ςτθ κερμοκραςία από 2,1  οC- 8,4 οC με ζνα εφροσ 6,3 μονάδων. 

Από τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ  διεξάγονται τα εξισ ςυμπεράςματα: 

 Θ μεταβολι τθσ κερμοκραςίασ, ςφμφωνα με τθν εικόνα που παρουςιάηουν οι
ενδείξεισ  μπορεί να κεωρθκεί ιπια για τα δεδομζνα τθσ εποχισ ςτθν περιοχι των
Λωαννίνων και μπορεί να αιτιολογθκεί αν λάβουμε υπόψθ τρεισ ςθμαντικοφσ
παράγοντεσ που ςυμμετζχουν ςτθν όλθ διαμόρφωςθ αυτισ τθσ εικόνασ: α)τθν
προςτατευμζνθ κζςθ που βρίςκεται το μνθμείο, β)τθν πολφ καλι καταςκευι του
μνθμείου και γ) τισ ιπιεσ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικράτθςαν το ςυγκεκριμζνο
χειμϊνα.

 Οι τιμζσ των μετριςεων που καταγράφθκαν και οι μεταξφ τουσ ςυγκρίςεισ
ςυνδζεται με το γεγονόσ ότι οι εξωτερικοί παράγοντεσ και οι μεταβολζσ που

ςυμβαίνουν, ελάχιςτα επθρεάηουν το κερμικό κλίμα του εςωτερικοφ του ναοφ άμεςα.

 Οι ςυνεχείσ εναλλαγζσ ςτθν κερμοκραςία και τθν υγραςία  ευκφνονται κυρίωσ

για τθν κακι κατάςταςθ διατιρθςθσ των τοιχογραφιϊν. 

 Θ εφκραυςτθ  ιςορροπία  που υπάρχει ςτο εςωτερικό περιβάλλον του μνθμείου

επθρεάηεται αρνθτικά από τθν περιοδικι χριςθ του ναοφ όπωσ αποτυπϊκθκε ςτισ 

καταγραφζσ κατά τισ μεγάλεσ γιορτζσ. Θ παραμονι των ατόμων ςτο εςωτερικό του ναοφ, 

θ παρουςία των αναμμζνων κεριϊν,  οι απότομεσ μεταβολζσ που ςυμβαίνουν με τθν 

περιοδικι χριςθ των κερμαντικϊν ςωμάτων και θ ειςαγωγι ρευμάτων αζρα είναι 

παράγοντεσ που μεταβάλουν τθν όποια ιςορροπία και επιδροφν άμεςα ςτθν επιτάχυνςθ 

των μεταβολϊν. 



2. Μετριςεισ τθσ ςχετικισ υγραςίασ.

Στο εξωτερικό του μνθμείου, οι τιμζσ τθσ ςχετικισ υγραςίασ διαμορφϊκθκαν ςε  
υψθλά επίπεδα και παρζμειναν ςτα ανϊτατα επίπεδα RH 100%, τουσ μινεσ Λανουάριο 
και Φεβρουάριο. Το διάςτθμα 4/1/2016-15/2/2016  και για 13 ςυνεχόμενεσ 
εβδομάδεσ, οι τιμζσ που καταγράφθκαν ιταν ςτο ανϊτατο όριο 100% ι ςχεδόν 100% 
όπωσ καταγράφθκε το διάςτθμα 28/12/2015-28/3/2016, όταν το καταγραφικό 
μθχάνθμα βριςκόταν ςτισ κζςεισ Νο 7 -Νο 13 ςτθ βόρεια και ανατολικι πλευρά. 

Οι ίδιεσ υψθλζσ  τιμζσ (RH 80%-95%) καταγράφθκαν για ζνα μεγάλο διάςτθμα 
από τισ αρχζσ των καταγραφϊν και για 11 ςυνεχόμενεσ εβδομάδεσ. Υψθλζσ τιμζσ 
προζκυψαν και όλο το υπόλοιπο διάςτθμα των καταγραφϊν με τιμζσ μεγαλφτερεσ των 
RH 80% με μόνθ εξαίρεςθ το διάςτθμα 14/12/2015-21/12/15 όπου καταγράφθκε RH 
75,4%. 

Θ μικρότερθ τιμι RH 16% ςθμειϊκθκε το διάςτθμα 4/1/2016-11/1/2016  όταν 
το καταγραφικό βριςκόταν ςτθ κζςθ Νο8  ςτθ νότια γωνία τθσ αψίδασ τθσ ανατολικισ 
πλευράσ. Οι αμζςωσ μεγαλφτερεσ ενδείξεισ για τθν RH, 16,1% και 16,2 %, προζκυψαν το 
διάςτθμα 8/2/2016-15/2/2016 και 15/2/2016-22/2/2016 όταν το καταγραφικό 
βριςκόταν ςτισ κζςεισ Νο 10 και Νο 11ςτο ΒΑ τμιμα του ναοφ. 

Το 4/1/2016-22/2/2016, οι ελάχιςτεσ τιμζσ τθσ RH κυμάνκθκαν μεταξφ 16% -
32,2%. Το διάςτθμα των καταγραφϊν 7/12/2016-4/1/2016,οι τιμζσ τθσ RH ιταν 25,7%, 
22%, 21,8%, 18,7%   όταν το καταγραφικό βριςκόταν ςτισ κζςεισ Νο6 και Νο 7 ςτθ 
νοτιανατολικι  πλευρά του ναοφ. 

 Το διάςτθμα 16/11/2015-23/11/2015 θ μικρότερθ διαφορά ανάμεςα ςτθν 
υψθλότερθ και χαμθλότερθ τιμι RH ιταν κατά  29,3 μονάδεσ. Το διάςτθμα 8/2/2016-
15/2/2016 καταγράφθκε και θ μεγαλφτερθ απόκλιςθ κατά 83,9 μονάδεσ ςτισ κζςεισ 
Νο4 και Νο 10 αντίςτοιχα. 

 Εξετάηοντασ τθ διαφορά ανάμεςα ςτισ υψθλότερεσ τιμζσ ςτο εξωτερικό και το 
εςωτερικό του μνθμείου, αυτι κυμάνκθκε από 34,4 μονάδεσ μζχρι 4,9 μονάδεσ. Θ  
πλειοψθφία των τιμϊν  κυμάνκθκε από 8,2 μζχρι 15,4 μονάδεσ.   

Από τισ παραπάνω μετριςεισ τθσ ςχετικισ υγραςίασ προκφπτει ότι: 

 Υπάρχουν ζντονεσ διακυμάνςεισ που οφείλονται για τον εξωτερικό χϊρο κυρίωσ
ςτο Θπειρωτικό κλίμα τθσ περιοχισ. Στο εςωτερικό του μνθμείου αντίςτοιχα, θ εικόνα 
που αποτυπϊνεται φαίνεται να επθρεάηεται ελάχιςτα από τισ εξωτερικζσ μεταβολζσ, 
κάτι που γίνεται φανερό από το μεγάλο  εφροσ που παρουςιάηει θ διαφορά των 
εςωτερικϊν τιμϊν  με αυτζσ τισ αντίςτοιχεσ του εξωτερικοφ χϊρου το ίδιο διάςτθμα. Το 
γεγονόσ αυτό, πιςτοποιεί τθν καλι ποιότθτα τθσ καταςκευισ και τθν αντίςταςι τθσ 
ςτθν μεταφορά των εξωτερικϊν μεταβολϊν ςτο εςωτερικό του ναοφ. 



ΡΑ΢Α΢ΤΗΜΑ 2 

ΣΧΕΔΙΑ ΝΑΟΥ 

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 



ΡΑ΢Α΢ΤΗΜΑ 3 

ΜΕΤ΢ΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓ΢ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕ΢ΜΟΚ΢ΑΣΙΑΣ



ΡΑ΢Α΢ΤΗΜΑ 4 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ρ΢ΟΔΙΑΓ΢ΑΦΕΣ – ΧΑ΢ΑΚΤΗ΢ΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 

 Paraloid B-72
  Ρολυμερζσ των εκυλομεκακρυλικϊν οξζων και των εςτζρων τουσ με εξαιρετικι 

διαφγεια. Ζχει το πλεονζκτθμα τθσ ςτακερότθτασ ςτο χρόνο και τθσ ανκεκτικότθτασ. 

Διατθρεί ςτακερό το pΘ και τθν ελαςτικότθτα του. Επίςθσ ικανοποιθτικι είναι θ αντίςταςθ 

του ςτο νερό. Από το 1950 που χρθςιμοποιείται ςτθ ςυντιρθςθ ζχει βρει αρκετζσ 

εφαρμογζσ με καλά αποτελζςματα. 

 Chaux Blanche
  Υδραυλικι άςβεςτοσ μεγάλθσ κακαρότθτασ με πλθρωτικό υλικό ςε μικρι ποςότθτα 

κθραϊκισ γθσ. Στα κυριότερα πλεονεκτιματα καταγράφονται το χαμθλό ποςοςτό υδρατμϊν 

και θ ςυνάφεια του με τα υλικά καταςκευισ των τοιχογραφιϊν.Εδϊ επιλζγεται για τθν 

ςτερζωςθ του υποςτρϊματοσ. 

 Γλυκονικό Νάτριο
  C6H1 1NaO7   Χρθςιμοποιείται ςτο μίγμα ςτερζωςθσ ωσ ρευςτοποιθτισ και ωσ 

μειωτισ τθσ  ςυςτολισ κατά τθν πιξθ. Ζτςι το μείγμα γίνεται λιγότερο παχφρρευςτο και θ 

εφαρμογι του ευκολότερθ. Ταυτόχρονα αποφεφγεται κατά το δυνατό θ ςυρρίκνωςθ του.  

 Desogen
  Άλασ του τεταρτοταγοφσ αμμωνίου. Χρθςιμοποιείτε ωσ ταςιενεργι ουςία και ωσ 

ελαφρφ βιοκτόνο και μυκκυτοκτόνο διάλυμα. 

 Διςανκρακικό αμμϊνιο - Διςανκρακικό νάτριο
  Ανκρακικά άλατα που βοθκοφν και ςτθν απομάκρυνςθ του ανκρακικοφ αςβεςτίου 

που επικάκεται ςτθν επιφάνεια των τοιχογραφιϊν. Θ πάςτα τθν οποία ςχθματίηουν ζχει pΘ 

8 και ςυνεπϊσ δθμιουργεί αλκαλικό περιβάλλον, γεγονόσ που ευνοεί τθν απομάκρυνςθ των 

διαλυτϊν αλάτων. 

 Καρβοξυλομεκυλοκυτταρίνθ
  Χρθςιμοποιείται για το ςχθματιςμό τθσ πάςτασ κακαριςμοφ. Θ πάςτα που 

δθμιουργεί είναι διαφανισ ςυνεπϊσ επιτρζπει τον ζλεγχο τθσ δράςθσ των υλικϊν. 



 ΑΚ΢ΥΛΙΚΗ ΢ΗΤΙΝΗ PARALOID B72

Θ ακρυλικι, κερμοπλαςτικι ρθτίνθ Paraloid B72 χρθςιμοποιείται ςτθ ςυντιρθςθ 

ζργων τζχνθσ και αρχαιοτιτων από το 1950. Σε αντίκεςθ με αντίςτοιχθσ ςφςταςθσ 

υλικά, θ ςτακερότθτά του είναι εξαιρετικά υψθλι και εντάςςεται ςυνεπϊσ ςτθν 

τάξθ Α τθσ κλίμακασ Feller. Δεν αλλοιϊνεται οφτε κακίςταται αδιάλυτο ςε 

οποιεςδιποτε ςυνκικεσ κι αν εκτεκεί. Αρχικά χρθςιμοποιικθκε ςαν βερνίκι για 

άργυρο και ςτερεωτικό υφαςμάτων. Ανάλογα με τθ ςυγκζντρωςι του, βρίςκει 

εφαρμογζσ ςαν ςτερεωτικό, ςυγκολλθτικό και προςτατευτικι επίςτρωςθ. Εκτόσ 

όμωσ από τισ κλαςικζσ του εφαρμογζσ, ζχει χρθςιμοποιθκεί με επιτυχία ςαν hot 

melt ςυγκολλθτικό για χαρτί, ςτερεωτικό για ματ χρωςτικζσ και ξφλο, για facing ςε 

μαρκετερί, προςτατευτικι επίςτρωςθ ςε ςίδθρο, κλπ. 

Ρροδιαγραφζσ 

Εμφάνιςθ: Διαφανείσ κόκκοι 

Σφςταςθ: Συμπολυμερζσ μεκυλακρυλικοφ και 

αικυλ-μεκακρυλικοφ εςτζρα 

Κερμοκραςία υαλϊδουσ 

μετάπτωςθσ (Τg): 40oC 

Σκλθρότθτα 

ςχθματιηόμενου φιλμ: 

10-11 ΚΘΝ



Σθμείο τιξθσ: 150oC 

Διάλυςθ: Διαλφεται ςτουσ περιςςότερουσ 

οργανικοφσ διαλφτεσ 

 LASCAUX HYDROGRUND

Ελαςτικι, ανκεκτικι ςτθ γιρανςθ ακρυλικι διαςπορά με εξαιρετικι διειςδυτικι 

ικανότθτα. Δεν περιζχει διαλφτεσ ι βελτιωτικά ροισ. 

Χρθςιμοποιείται ςτθ ςτερζωςθ τοιχογραφιϊν, κεραμικϊν πζτρασ κλπ. Είναι επίςθσ 

κατάλλθλθ για ςτερζωςθ χρωματικϊν ςτρωμάτων ςε πίνακεσ, κακϊσ και για τθν 

προετοιμαςία υποςτρωμάτων για ηωγραφικι (π.χ. με ακρυλικά). 

Ρροδιαγραφζσ 

Εμφάνιςθ: Θμιδιαφανζσ υγρό 

Σφςταςθ: Ακρυλικι ρθτίνθ 

Ελάχιςτθ κερμοκραςία 

ςχθματιςμοφ φιλμ (MFFT): 5°C 
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